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 چكيده

در ايـن مقاله اثر مخلوط دو نوع پلي اتيلن و دو نوع لاستيك توليد داخل بر خواص قير مطالعه شده                     
 سنگين در مورد هر دو نو لاستيك اثرات مفيدتري روي           نـتايج نشـان مـي دهند كه پلي اتيلن         . اسـت 

عليرغم وجود يك مورفولوژي پيوسته در مورد آميزه هاي         . خـواص قير در دماهاي بالا و پايين دارد        
پلـي اتيلـن و لاسـتيك بوتاديـن، آمـيزه هاي پلي اتلن و لاستيك  كشش پذيري بيشتري از خود نشان                       

 .مي دهند
 

 مقدمه

ت كه چسبندگي منسبي به مواد مختلف از جمله مصالح داشته و شديداً آبگريز              قـيرماده اي آلـي اس ـ     
اسـت ا يـن دو خصـلت باعث شده است كه اين ماده سياهرنگ در موارد گوناگون مانند راهسازي                    
ــداگيربكاربرده      ــي صـ ــب وحتـ ــنوان چسـ ــا و بعـ ــاختمان و خودروهـ ــي سـ ــاي رطوبتـ عايقهـ

گاه كنيم متوجه ميشويم كه اگرچه تمدن بشري برروي         اگرازنظرجايگاه اجتماعي به قيروجاده ن    .شود
ثبت شده وميشودراه بعنوانارتباط دهنده شهرهاوكشورهاوسيله ارتباط ملتهاوتمدنهاست        )كاغذ(سلولز

امـروزه هواپـيماهاراه اهـن وكشـتي هانقش بزرگي درحمل ونقل بارومسافردارندولي اين ازاهميت               .
 .زسوارشدن به انهابايدازيك راه اسفالته عبوركردزيراحتماقبل ا.راههاي زميني نكاسته است

همانطوركـه مشـخص اسـت قـيريك مجموعـه شـيميايي پيچـيده است ورفتارشيميايي پيچيده اي                  
 ٨٠-١٠٠عليرغم اين پيچيد گي هاقيريكماده گرمانرمبوده ودريكگستره دمايي .راازخودنشان ميدهد

ني بايك گرانروي بسيارپايين وبرعكس     درجـه اي ازيكجامدبسياركشسـان بـه يك سيال كاملا نيوتو          
ايـن مطلـب به معني وابستگي شديد خواص قيربه دماميباشدكه اصطلاخاخساسيت            .تـبديل ميشـود   

ازطرفي ديگرازيك قيرراهسازي انتظارمي رودكه در هنگام اختلاط بامصالح         .حرارتي خوانده  ميشود   
روشهاي شيميايي وفيزيكي بكاررفته اا     ازاينروانواع موادمختلف دراصلاح قيربه     .گرانروي داشته باشد  

مشروح اين اصلاحات درمراجع اورده شده      .اندمهمتريـن خـانواده اصلاح كننده هاي قيرپليمرهستند       
 .است

–دراين مقاله اثراميزه هاي لاستيكي      .قـبلا امـيزه هـاي جديدي جهت اصلاح قيرگزارش شده است           

ي مشخص شدكه هريك ازپليمرهاي     درگزارش هاي قبل  .پلاسـتيكي روي كيفيـت قيرگزارش ميشود      


