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 به منظور بررسي خوردگي موضعي On-Lineمانيتورينگ   
 سل هاي الكترووينينگالكترودهاي آند سربي در 
 

 ۳، علي رضا معيني٢كرم... سعيدرضا ا، ١*محمود پارسا
  دانشكده فني  دانشگاه تهران-گروه مهندسي متالورژي و مواد -۱،۲

   امور تحقيقات و مطالعات مجتمع مس سرچشمه-۳

 چكيده
لكترودهاي آند سربي در طي عمليات الكترووينينگ مس بصورت موضعي در فصل مشترك                   ا

 از محصولات خوردگي در مواضع        X-rayانجام آناليز   .  هوا دچار خوردگي مي شوند     -الكتروليت
در اين مواضع مي نمايد، اين در حاليست كه        ) PbO2(خورده شده دلالت بر ناپايداري فيلم محافظ        

 روي   β-PbO2تحت شرايط عملياتي به لحاظ تشكيل و پايداري فيلم محافظ               انتظار مي رود   
در اين تحقيق در راستاي علت يابي        . سطح، الكترودهاي فوق در برابر خوردگي محافظت شوند         

خوردگي مذكور اقدام به طراحي، ساخت و اجراي سيستم مانيتورينگ پتانسيل الكتريكي                     
.  گرديد  On-Lineكترووينينگ مس بصورت لحظه    اي و      الكترودهاي آند و كاتد در سل هاي ال         

١٦سيستم مذكور طوري طراحي شد كه قابليت اندازه گيري، ثبت و پردازش پتانسيل الكتريكي                
محدوده .  دارا باشد  ١٠-١٠٤ N/sعدد الكترود آند و كاتد را بصورت همزمان با نرخ نمونه برداري              

 ±٢ mVت اندازه  گيري پتانسيل الكتريكي        و دق   ±V٢٠تحمل پتانسيل اعمالي به دستگاه         
، تحت  On-Lineنتايج حاصل از مانيتورينگ پتانسيل الكتريكي بصورت لحظه اي و               . مي باشد

شرايط عملياتي نشان  دهنده افت و خيزهاي شديد در پتانسيل و به تبع آن ناپايداري در اختلاف                  
بطوريكه بصورت  . ور يكديگر مي باشد  پتانسيل الكتريكي بين بعضي الكترودهاي آند و كاتد مجا           

نتايج .  كاهش مي يابد  V٥/٠لحظه اي اختلاف پتانسيل بين دو الكترود مجاور هم تا حد كمتر از               
برقراري اين  . در سيستم دارد   ) Short Circuit(فوق دلالت بر برقراري اتصالات مدار كوتاه            

 هاي ريز و شناور پلي پروپيلن بر        هوا بواسطه حضور گلوله    -اتصالات در فصل مشترك الكتروليت       
روي سطح الكتروليت و تشكيل يا نشستن رسوبات موجود در سل هاي الكترووينينگ بر روي آنها                
تشخيص داده شد كه منجر به ناپايدار شدن موضعي فيلم محافظ سطحي شده و نهايتاً باعث                      

 .تخريب و خوردگي الكترودهاي آند سربي در آن مواضع مي گردد
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وردگيكنگره ملي خ   رانيخوردگی ا انجمن   

 هشتمين كنگره ملي خوردگي
 ١٣٨٢ خردادماه ٥-٧

 دانشكده فني دانشگاه تهران




