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 خلاصه
كشور ایران در زمره كشورهایي قرار گرفته كه دارای خاكهای رمبنده ميباشد و در صورت عدم شناسایي این خاكها، اگر سازه، راه و یا خطوط ریلي روی 

در این پژوهش به بررسي و مطالعه آزمایشگاهي تثبيت خاک و . آنها احداث شود، ميتواند در اثر اشباع شدن خاک، مشکلات قابل توجهي را ایجاد نماید

كاهش رمبندگي و افزایش خصوصيات مقاومتي آن با استفاده از تکنولوژی تزریق آهک پرداخته شده است و سپس رمبندگي خاک مورد تزریق و خاک در 

این نتایج نشان ميدهد كه تزریق . حالت طبيعي مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج حاكي از كارایي مناسب روش تزریق در مقایسه با روشهای موجود ميباشد

  بعد از تزریق تقریباً پارامترهای مقاومت برشي خاک پس از تزریق بهبود یافته و مقدار همچنين . آهک باعث كاهش پتانسيل رمبندگي خاک ميشود

 برابر شده است، كه این افزایش زاویه اصطکاک داخلي منجر به كاهش چسبندگي خاک شده كه نشان از بهبود رفتار 62/1،   برابر شده و پارامتر 15/2

 .خاک پس از تزریق دارد

 

 .خاکهای مسئله دار، پتانسیل رمبندگی، تزریق آهک، مقاومت برشی خاک، چسبندگی خاک: کلمات کلیدی
 

 

مقدمه . 1
 

 ساخت دوران طول در را مشکلاتي ساز و ساخت از ناشي رطوبت و بار مختلف شرایط تحت گرفتن قرار اثر بر كه باشند مي هایي خاک دار مسأله های خاک

شونده،  متورم های خاک :موارد اشاره نمود دارند ميتوان به این كه رفتاری به توجه با ها خاک این جمله از. كنند مي ایجاد سازه آن از ی بردار بهره یا و

 .رمبنده های پذیر و خاک انحلال های واگرا، خاک های خاک

 ریزی دانه خاكهای ها، خاک این .یابد مي گيری چشم آنها افزایش حجم زیاد آب جذب سبب به كه باشند مي خاكهایي شونده متورم های خاک

 .[1]شود  مي گفته تورمي فشار تورم خاک، از ناشي فشار این به .باشد مي زیاد آنها در موریلونيت مونت مانند شونده متورم كانيهای رسي مقدار كه باشند مي

 از استفاده با خاک شود اصلاح مي اشاره ها آن از تعدادی به وار صورت فهرست به فقط جا این در كه دارد وجود مختلفي های روش تورم كنترل  جهت

 خاک شود مي باعث كه است ای پدیده در بيان خاک واگرا مي توان گفت، واگرایي [.2]خاک  از بخشي سيمان و تعویض از استفاده با خاک آهک، اصلاح

 دیگر یک از آب آرام حركت بسيار از ناشي كم نيروی با حتي خاک ذرات و كنند دفع را همدیگر ذرات و داده از دست را خود چسبندگي آب با برخورد در

 .باعث شود را ک خا ني ناگها نشست و گردد بزرگ حفرات ایجاد سبب تواند مي خاک در داخل فرسایش این .گردد سریع فرسایش دچار خاک و شوند دور

موریلونيت  مونت كاني زیادی مقدار دارای كه هایي خاک .ميشود اند، ساخته شده ها خاک این روی بر كه هایي سازه دیدن آسيب باعث ناگهاني نشست این
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