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  :مقدمه
  

، تركيه )1995(، ژاپن )1994(كه در زلزله هاي كاليفرنيا  تلفات جاني و مالي زيادي. زلزله ها يكي از خطرناكترين رخدادهاي طبيعي هستند
مشاهده شد بيانگر آن است كه زلزله پتانسيل تخريب كلي شهرهاي بزرگ را به راحتي داشته و از اين منظر ) 2001(و هند ) 1999(، تايوان )1999(

جمله خاكريز ها بايد مطالعات مختلفي بر روي سازه هايي كه جهت كمينه كردن خطرات زلزله بر سازه هاي خاكي  من . خطري بزرگ بشمار مي آيد
يكي از مسائلي كه در تحقيقات كمتر به آن اشاره شده پايداري لرزه اي كوتاه مدت سازه هاي . تحت بارگذاري لرزه اي قرار مي گيرند انجام شود

ايج مسلح كننده مانند ژئوسنتتيك ها اقتصادي  و بصرفه نبوده و يا به چنين بحثي در جاهايي موضوعيت ميابد كه يا استفاده از المانهاي ر. خاكي است
مثال بارز اين شرايط، مناطق جنگي است كه از خاكريز هاي ساخته . دلايل شرايط خاص پروژه، دسترسي به چنين مصالحي به سختي امكان پذير است

به اين ترتيب استفاده از مصالح مسلح كننده جايگزين كه براحتي در . استمد نظر  –نهايتا چند ماهه  –شده در آن مناطق كاركردهاي كوتاه مدت 
از طرف ديگر ، پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي در زمينه هاي مختلف و توسعه روز افزون  .مطرح مي شود... دسترس باشند مانند گوني، موكت و 

شد چشمگير جمعيت در بعضي نقاط ، مصرف بيش از پيش و متعاقبا افزايش همچنين ر. صنايع، موجب پيدايش مواد جديد و محصولات متنوع مي گردد
و عناصر توليد اين محصولات را بهمراه دارد كه در نتيجه آن از يك طرف زوائد آنها، هم در مرحله توليد  افزايش يافته است و از طرف ديگر مواد 

بديهي است كه بازيافت و . زندگي رها مي شوند موجبات آلودگي را فراهم مي سازندكهنه و فرسوده كه يا در محلهاي دفن زباله مدفون و يا در محيط 
كارخانه استفاده مجدد و مناسب از اين گونه مواد زائد، گذشته از صرفه جويي، به حفظ محيط زيست نيز كمك مي كند كه از جمله اين صنايع مي توان 

مقدار زيادي موكت و گوني در جهان توليد مي شود كه بكارگيري و مصرف آنها درصد قابل هر ساله . هاي فرش ماشيني ، موكت و گوني را نام برد

 چكيده
به اين . سلح شده با مصالح مختلف را بررسي مي كنداين مقاله ، مطالعه آزمايشگاهي است كه پايداري لرزه اي كوتاه مدت خاكريزهاي ماسه اي م

. حالت تسليح، مسلح شدند 5مدلهاي خاكريز ساخته شده در اين تحقيق با . منظور از ميز لرزه دستي جهت شبيه سازي لرزه اي  استفاده شده است
نين  به منظور بررسي رفتار ديناميكي خاكريز با همچ. مي باشند) فاقد تسليح، تريشه موكت، گوني، موكت، ژئوتكستايل ( حالات تسليح شامل 

. از طرفي به جهت بررسي تغيير رفتار شيب خاكريز از دو شيب متفاوت استفاده شده است. رطوبت مختلف استفاده شده است 3تغيير رطوبت،  از 
اهداف هاي . متغيير است g15/0تا  g 1/0ين سانتي متر بوده و ماكسيمم شتاب ثبت شده در بستر خاكريز ب 40ارتفاع خاكريز هاي ساخته شده 

بررسي كيفي گسيختگي خاكريز هاي ) 2(بررسي تغييرات رطوبت در پايداري خاكريز هاي ماسه اي   ) 1.   (اساسي تحقيق بشرح ذيل مي باشند
مقايسه تاثير دو ) 4(يزهاي ماسه اي   انتخاب المان مسلح كننده  بهينه جهت تسليح كوتاه مدت خاكر) 3(ماسه اي مسلح شده با مصالح مختلف   

با توجه به نتايج آزمايشات ) .  تريشه موكت(و محيط مركب ) گوني، موكت، ژئوتكستايل(المان هاي صفحه اي  –نوع مختلف مسلح كنندگي 
اي مسلح كننده صفحه اي موجب همچنين المانه. تاثير قابل توجه تغيير رطوبت در تغيير ميزان پايداري لرزه اي خاكريز ها قابل مشاهده است

و همچنين تاثير مناسب موكت و گوني در پايداري كوتاه مدت لرزه اي . كاهش سطح گسيختگي خاكريز در قياس با تريشه موكت مي شوند
  .خاكريز نمايان است

  
  آزمايشات ميز لرزه، مسلح كننده، پايداري لرزه اي، خاكريز هاي ماسه اي: كليد واژه


