
1391مهرماه    15   -تهران   –ه بتن ایران چهارمین کنفرانس ملی سالیان  

1 
 

 

 

  ساروج و معرفی انواع ساروج در استان بوشهر  فشاريبررسی مقاومت 
   

 محمدواقفی
  استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

vaghefi52@gmail.com  Email:  
 مالک موحدزاده

عمران ، مهندسی سازه ، دانشگاه آزاد بوشهردانشجوي کارشناس ارشد    
movahhedzadeh@gmail.com   Email: 

 عباس خواجه
  کارشناس ارشد عمران ، مهندسی سازه ، دانشگاه آزاد بوشهر

Emil: Abbas.khajeh@yahoo.com 
 

  چکیده 
ساروج یکی از مصالح قدیمی مصرف شده در ایران و بعضی کشورهاي کنار خلیج فارس می باشد که تاریخ شروع کاربرد دقیق آن 

یافت ) آثار باستانی شهر بیشابور در حومه کازرون(اکنون در نقاط جنوبی ایران  ساله از ساروج هم 2500را نمی توان حدس زد ولی نمونه هایی
با بررسی بناهاي بجا مانده از ساروج و عمر بناهاي ساروجی مشخص . ساروج به خاطر نفوذ ناپذیري آن مورد توجه بسیار بوده است. شوند می

در این تحقیق  پس از انجام تحقیقات . شده است که این مصالح با شرایط جوي ایران و حتی کل خاورمیانه سازگاري کامل داشته است
نتایج . وج مشخص شد که با وجود مقدار مناسب آهک، خاك رس و خاکستر  به مقاومت مشخصی میل خواهد نمودآزمایشگاهی بر روي سار

و آزمایش ها نشان داد که  این ملات جایگزین مناسبی براي موارد استفاده سیمان که نفوذ پذیري کم مدنظر است، مانند استخر ها، منبع آب  
  .کانال هاي انتقال آب می باشد

یقات آزمایشی فوق راهکار تهیه صنعتی ساروج مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که از آنجا که به عمل آوري این در تحق
نتایج اولیه . ملات پیچیدگی و به زمان طولانی نیاز دارد، با تهیه این ملات به صورت صنعتی نمی توان محصولی با مقاومت بالا استحصال نمود

. می باشد) پودر آماده ساروج (بسیار بیشتر از مقاومت نمونه هاي صنعتی ) استفاده درجا(ونه هاي به عمل آوري شده نشان داد مقاومت نم
  .راهکار هاي تهیه صنعتی و نمونه ساروج با مقاومت بالا  به عنوان یک موضوع مهم و ضروري پیشنهاد می گردد
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