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چکیده

ز آن، از اهمیت بسزایی برخوردار شناخت بیشتر مصالح، بررسی اندرکنش و تأثیر هر یک بر خواص و ریزساختار بتن تشکیل یافته ا

بتن  ذراتاما در مقیاس ریزساختار پیچیدگی  ،در مقیاس کلان ساختار دو فاز اصلی سنگدانه و خمیر سیمان به آسانی قابل تشخیص استاست. 

اوت از ساختار خمیر به هاي درشت را معمولاً بسیار متفشود. مطالعات ریزساختار، ساختار خمیر سیمان سخت شده مجاور سنگدانهمشخص می

خواص مطالعه، به بررسی در این ناحیه انتقال است.ناشی از در حقیقت بسیاري از رفتارهاي بتن تحت تنش، و نیز دهد. تنهایی و یا در ملات نشان می

که این بتن نتایج حاکی از آن است بتن مقاومت بالا پرداخته شده است.در  آنتأثیر ناحیه انتقال وخصوصیات وو ریزساختار مکانیکی و فیزیکی 

شود و ضخامت ناحیه مشاهده می آنبا افزایش سن بتن یکنواختی و تراکم بهتري در و دارد. هاي زیادي هاي معمولی مزایا و برترينسبت به بتن

یابد.با افزایش سن بتن نیز کاهش میآن ضخامت که باشد اي دور سنگدانه میمانند هالهانتقال 

ت کلیدي: بتن مقاومت بالا، ریزساختار، ناحیه انتقالکلما

مقدمه -1

بتن به عنوان یکی از مصالح پیچیده و چند فازي، برخلاف دیگر مصالح ساختمانی بهبود خصوصیات مکانیکی آن تابع زمان بوده و از هنگام 

-علی ،رفت صنعت ساخت و ساز و با توجه به اهمیت بلامنازع مقاومت بتنامروزه با پیشیابد. ها پس از آن ادامه میریختن تا زمان سخت شدن و مدت

رغم تحقیقات صورت گرفته در این زمینه همراه با پیشرفت تکنولوژي بتن و استفاده از بتن مقاومت بالا لزوم بررسی علیو الخصوص مقاومت فشاري 

نماید.آن امري ضروري میمکانیکی ریز ساختار آن و خصوصیات 

اریخچه بتن مقاومت بالات-2

اسم قبلی این باشد.ایم نمیهایی که تاکنون شناختهآور نبوده و نیز شامل موادي به غیر از مواد تشکیل دهنده بتناین نوع بتن یک ماده شگفت

شود. منابع مختلف تعاریف مختلفی ط مینسبی است و به زمان اجراي کار و محل پروژه مربو 1تعریف بتن مقاومت بالاو بود. » بتن با مقاومت زیاد«بتن، 

.]1[به عنوان حد پائین این نوع بتن انتخاب شد MPa 41چه واضح است مبناي مقاومت فشارياند، اما آنبراي بتن مقاومت بالا ذکر کرده

ها اکثراً فاقد کارایی مناسب گونه بتنبود. این هاي آب به سیمان بسیار پایینهاي تهیه بتن با مقاومت بالا، تولید بتن با نسبتترین روشدر ابتدائی

مگاپاسکال 52تا 41هاي بتن با مقاومت 1960شد. در سال عنوان بتن با مقاومت زیاد شناخته میهب MPa34بتن با مقاومت فشاري  1950بودند. در سال 

ي آن در روزه 28اختلاط بتنی را معرفی کرد، که مقاومت  روش تهیه و طرح 2، کلایگر1957در سال .]2گردید [براي مصارف تجاري تهیه می

کیلوگرم بر متر  670تا  280و عیار سیمان بتن  41/0تا  29/0ها نسبت آب به سیمان کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بود. در این بتن 600تا  500ي محدوده

                                                          
١ High Strength Concrete/high performance concrete
٢ Klieger, paul  




