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 چکیده

 

های صنعت ساختمان سازی و نیاز جوامع به انبوه سازی ساختمان، استفاده از مصالح جدید در ساختمان سازی بسیار مورد توجه  با توجه به گسترش فناوری

در همین راستا یک سقف پیشنهادی متشکل از . های ساختمان سازی متناسب با آن گسترش یابد سبکدر کنار استفاده از این مصالح جدید باید . است

  (FCB)های سیمانی الیاف دار  های خشک از جنس تخته ای شکل که بر روی آن تخته های فولادی ذوزنقه های فولادی سرد نورد شده به همراه ورق تیرچه

در تحقیق حاضر دو نمونه سقف با . لات در این سقف پیشنهادی به وسیله پیچ های خودکار صورت گرفته استکلیه اتصا. گردد گیرد معرفی می قرار می

در بین این دو نمونه، نمونه اول که بدون استفاده از تخته . باشد ها می مقیاس کامل مورد آزمایش قرار گرفته است که هدف از آن بررسی رفتار برشی این سقف

. باشد های خشک می ها تاثیر استفاده از تخته پارامتر متغییر در ساخت نمونه. ست به عنوان نمونه شاهد مورد آزمایش قرار گرفته استهای خشک ساخته شده ا

 در مقایسه با نمونه شاهد افزایش% 31 و سختی تا % 51 های خشک مقاومت تا  توان دریافت که با اضافه کردن تخته از نتایج بدست آمده از آزمایش می

 . یافت

 

 

 

 

 . ای شکل، دیافراگم سقفی های خشک، فولاد سرد نورد شده، ورق ذوزنقه تخته: کلمات کلیدی

 

                                                           
 
 Fiber Cement Board 

mailto:Mohammadi_Sina@yahoo.com

