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 خلاصه

، 5/1، 1های خاک با مقادیر متفاوتي از پليمر)نمونه دهد.لاح رفتار نفوذپذیری خاک های سيلتي را با استفاده از پليمر پلي وینيل استات نشان مياین مقاله اص

نشان داد  نفوذپذیری های ها انجام شد.آزمایشدرصد نسبت به خاک خشک( مخلوط شدند وآزمایش نفوذپذیری بر روی نمونه 5و  4،  1، 5/2، 2، 5،0/0

درصد پليمر،  4كه ضریب نفوذپذیری نمونه های تهيه شده با درصدهای مختلف پليمر، نسبت به خاک بدون پليمركاهش یافت و البته  نفوذپذیری در 

 كمترین مقدار را داشت. 
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 مقدمه .1

 
حل شدگي به دليل ضریب نفوذ پذیری زیاد و  برخورد مي گردد كه اصولاهمچون سيلت ها ک های سستي های عمراني به خااحداث پروژهگاهي در

محاوره ماسه زبان در  ذرات این خاک ها كه گاهي مواد آهکي از درون خاک و از بين رفتن چسبندگي شان، در معرض آب شستگي قرار مي گيرند.

ميليمتر مي باشد. افزون بر نفوذپذیری، موارد دیگری همچون ظرفيت  1.1.5 تا 1.112ذرات آنها بين و اندازه  بوده گرد گوشه مي شوند؛ اطلاقبادی 

های عمراني در رده ی واسطه سر خوردن ذرات از روی یکدیگر، باعث شده این خاک ها در پروژهعدم استحکام و پایداری كافي بهو كم باربری

برای جبران این  ي آن علاوه برگرد گوشه بودن، چسبندگي بسيار كم ميان ذرات سيلت مي باشد. هرچنددار بشمار روند كه دليل اصلهای مشکلخاک

به  0991 ازسال نقيصه مي توان ازمصالح چسباننده مرسوم مانند سيمان، آهک، قير، الياف وسرباره ها به منظورافزایش چسبندگي استفاده كرد.اما

ازاهميت بيشتری نسبت به مواد تثبيت كننده قدیمي  ل اجرای آسان وسرعت اجرا و كسب مقاومت بالا،بعد،تثبيت خاک با مواد شيميایي به دلي

 .[2,] [1,] [4.] برخوردارشد

بطور كلي اثر آهک بر نفوذپذیری  ها مي باشد.، تاثيرآهک بر نفوذپذیری خاکتثبيت با مصالح سنتي بارهاز جمله مطالعات انجام شده در

های تثبيت شده با آهک نشان داده است كه در بعضي موارد نفوذپذیری افزایش و نشده است. مطالعات انجام شده بر روی خاک ها كاملا روشنخاک

آزمایشات  های تثبيت شده با آهک به كاهش خواص خميری خاک نسبت داده شده است.افزایش نفوذپذیری خاک در بعضي موارد كاهش مي یابد.

فوزبرگ   كاهش مي یابد.برابر 011ان داده است كه با افزایش درصد آهک ضریب نفوذپذیری خاک تثبيت شده با آهک انجام شده توسط فوزبرگ نش

های تثبيت شده با آهک نسبت مستقيمي با مقدار آهک و مدت زمان عمل آوردن خاک تثبيت شده با آهک معتقد است كه كاهش نفوذپذیری خاک

های خاک رسي تثبيت شده با آهک انجام شده است نشان سند و كليم كه بر روی نمونهانجام شده توسط تون هایدارد. از سوی دیگر نتایج آزمایش

این محققين علت افزایش نفوذپذیری بيشتر خاک  برابر( بوده است.211)تقریبا های رسي پرمایهدهنده افزایش قابل توجهي در ضریب نفوذپذیری خاک

نحوه تغييرات نفوذپذیری خاک تثبيت شده با   اند.م و گلوله شدن ذرات رس خاک در مدت تثبيت نسبت دادهتثبيت شده را به واكنش تجمع تراك

برای تامين این  یابد.باشد. درتثبيت خاک با قير، نفوذپذیری و خاصيت آب مکندگي خاک كاهش ميسيمان همانند خاک تثبيت شده با آهک مي
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