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 خلاصه

خواص ط آسفالتی مشخص گردیده که مطالعات صورت گرفته در مورد تأثیر سرباره بر عملکرد مخلو .باشد مطرح میفولاد،  تولید جانبی درمحصولی بعنوان سرباره 

صیقلی شدن  ی وشدگ اریاز قبیل ش ییها خرابی بوجود آمدناز  مانع وداشته  یلغزشی روسازي آسفالتت مقاوم برشخصی تأثیر ماصطکاکی و دوام سرباره فولاد 

توجه این است که خصوصیات مکانیکی سرباره هاي تولید شده به  نکته قابل .اثرگذار است شده و نیز در افزایش مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی حاصله هاسنگدانه

این مطالعه ارزیابی تأثیر استفاده از سرباره در دستور کار قرار گرفته و نتایج حاصل از  در. کند اي به کارخانه دیگر تغییر می نحوه سرد شدن در فرآیند تولید از کارخانه

استفاده از سرباره فولاد باعث افزایش مقاومت مارشال و  شداهواز، مشخص  فولاد هسربار مختلف درصدهايآسفالتی با  يها نمونه، بر روي مختلفانجام آزمایش هاي 

 .در مقادیر مدول برجندگی، مقاومت شیارشدگی و اصطکاکی شده است یوزن مخصوص نمونه ها و تغییرات

 

 شدگي، لغزندگياستقامت مارشال،مدول برجهندگي،شيار ،فولاد سرباره: كلمات كليدي
 

 

  مقدمه .1

 

 و استراتژیکی نیز از اهمیت خاص در حال حاضر که دیگرد محسوب می هایک صنعت پایه براي کشوربه عنوان  گذشته اي دور، از تولید فلزصنعت 

که در نهایت دفع شده و  شوند یولید متمحصولات جانبی بعنوان دیگري نیز  هاي خروجی، (فولاد و آهن)محصول اصلی تولید علاوه بر  .استبرخوردار 

از این محصولات فرعی به علت کمبود مطالعات کافی، استانداردهاي ساخت، روش هاي طراحی مناسب و مشخصات عملکردي در . انباشت می گردند

هاي پوسته  گردوغبار، لجن، ورقسرباره، توان بصورت  را می محصولات فرعی تولید فولاد .دراز مدت، در بسیاري از کشورها استفاده مناسبی نمی شود

توجه مورد که در میان این محصولات، سرباره به سبب میزان تولید بسیار بیشتر در مقایسه با سایر محصولات جانبی،  ذکر نمودهاي اکسیدي  شده و لایه

هاي نگهداري و در نهایت هزینه ارزان،قیمت  زیاد، بخشیده است، میزان تولید يآنچه که به استفاده مجدد از سرباره ها اهمیت ویژه ا.  ]1[استبیشتري 

که منجر به طرح راهکارهایی  صورت گرفته هاسربارهامروزه در دنیا تحقیقات گسترده اي براي بازیافت . هزینه هاي جابجایی یا حمل و نقل آنها است

یکی  در این میان .مواد پرکننده محل قرضه اشاره کردو  خاکریزها، زي،راهساو  از جمله می توان به استفاده در روسازي راه. براي بازیابی آنها شده است

 . ] 2[باشد راهسازي چه بعنوان اساس و زیراساس و چه بعنوان سنگدانه در روسازي آسفالتی و بتنی میصنعت در  ي سربارهترین کاربردهارایج  از

 

 تعريف مسأله و اهداف تحقيق .2

 

 
در  آید و هاي اکسید موجود در فلز بوجود می ، سنگ آهن، سوخت و ناخالصیآوربین مواد گداز که بر اثر فعل و انفعال از ماده مذابیتست سرباره، عبار

 سیلیکات، ترکیبات سرباره شامل اکسید کلسیم،. شود جدا می باشد، از آهن خام وجود داشته نچد هایی که نباید در انفعالات، ناخالصی و اثر این فعل

 .] 3[آلومینیوم و منیزیم است آهن،
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