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 خلاصه

، سالنو بر اساس شرایط محیطی قرارگیری  رسی خوردگی در طی زمان قرار گرفتتحت بر ،صنعتی فولادی طرح شده سالندر این پژوهش، یک 

های فولادی ازهـی از اولین معایبی است که برای سـزدگاصطلاحا زنگی فولاد یا ـخوردگ. آورده شدبدست  آنتغییرات در ظرفیت مقاومتی 

های کنون روشتا. گرددهای فولادی میفیت سازهشمرند؛ خاصیتی که در حضور اکسیژن و رطوبت قد علم کرده و سبب تأثیر منفی بر ظربرمی

اند و حتی استفاده از ردن بطور عملی بکار گرفته شدههای آلی و معدنی و گالوانیزه کمختلفی چون حفاظت کاتدی، حفاظت آندی، پوشش

ی ارائه داد که بدون صرف هزینه الاتی اتصدر نحوه هاییتوان طرححال، می در عین. دستور کار قرار گرفته استهای نو همچون نانو در فناوری

های ی این موارد، در طی سالیان گذشته، سازهوجود همه با. های فولادی جلوگیری کندالمان در نواحی حساس، از تجمع رطوبت و غبار حفاظت

 مانندپارامترهایی  ،هاییبرای چنین سازه. و استانداردهای طراحی رعایت نشده است حفاظتیها نکات اند که در آنساخته شده مختلفیفولادی 

های اجرا های در دست طراحی و هم در سازههم در سازهبنابراین کنترل خوردگی . اندای برخوردار گشتهسرعت فرآیند خوردگی از اهمیت ویژه

های های صنعتی در بلند مدت، مخصوصا در محیطدر این مقاله خواهیم دید که تأثیر خوردگی فولاد در سالن. دشده نمود پیدا خواهد کر

صنعتی طرح شده تحت ین منظور یک سالن ابرای . دهدموضوعی که اهمیت کنترل خوردگی را نشان می پوشی نخواهد بود؛ردنده، قابل چشمخو

تری قرار داشت، که در معرض خوردگی بیش سالنخوردگی در طی زمان قرار گرفت و تغییرات در ظرفیت خمشی و جابجایی قائم یک عضو از 
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 مقدمه .1
 

ثیر خوردگی در طی زمان قرار نامه بارگذاری و فولاد ایران، تحت تأویرایش آئینطرح شده بر اساس آخرین  فولادی، صنعتی سالندر این مقاله، یک 

ی صنعتی حفاظت نشده، با توجه به شرایط محیطی آن، تا چه است که خوردگی در یک سازه ی این پژوهش بیان این موضوعهدف از ارائه. گرفت

های مختلف روشبطور مختصر  فهم بهتر موضوع، جهتدر ابتدا  ،بنابراین .در کاهش مقاومت آن موثر است تا چه میزانو  تواند خطرساز باشدمقدار می

قسمت اصلی این پژوهش را به خود ی صنعتی حفاظت نشده تأثیر خوردگی در یک سازه بررسی. شودمی حفاظت فولاد در برابر خوردگی مطرح

هایی برای نحوه طراحی اتصالات جهت حفاظت در برابر ایده های کنترل خوردگی کاهش یابد،، با این هدف که هزینهنیز در انتها .اختصاص خواهد داد

 .گرددارائه می خوردگی

های مسکونی و ادارات از حافظت کافی در ساختمان که برخلاف شوندهایی محسوب میهای صنعتی، از جمله سازههها و بطور کلی سازسالن

که با  -مانند پوسیده شدن -یا فرآیند خورده شدن بطور تدریجیخوردگی عبارت است از عمل . چون خوردگی در امان نیستندهمبرابر تأثیرات محیطی 

 .گیرنداز جمله موادی هستند که تحت تأثیر این پدیده قرار می هایمانها، پلیمرها و یا حتی دندانفلزات، سرامیک. استیک واکنش شیمیایی همراه 

ترین مثال از مرسوم. دهندمی نسبتهای شیمیایی و یا الکتروشیمیایی بسیاری از مهندسان خوردگی، این فرآیند را به اکسید شدن فلزات در اثر واکنش

در برابر اکسیژن و  آن زنگ زدن فولاد ناشی از در معرض قرار گرفتن. دهداکسیژن و آب روی می زات، واکنشی است که در حضورردگی فلخو

یژن واکنش داده و اکسید آهن تولید ـدر این فرآیند، فولاد با آب یا اکس. تروشیمیایی استـای معروف از خوردگی الکنمونه ،رطوبت موجود در هوا
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