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  خلاصه

 اتكاي سازه به ستون و نقش محوري ستون در پاسخ لرزه اي سازه باعث تمركز عمده برنامه هاي مقاوم سازي در اين عضو سازه اي شده است. در 

نمونه بتوني  63در اين تحقيق  آمده است.اكنون به صورت يك روش متداول در هم ميان روش هاي مختلف مقاوم سازي بكارگيري غلاف فولادي

و كاهش تغيير شكل هاي اومت فشاري محوري زمايشات را براي تقويت مقآكرده و تهيه  cm²  8*8به ابعاد سيمان متغير مستطيلي با نسبت آب به 

در نهايت نتايج حاكي ازكارايي  .دنلي و دايروي مي باششكل مقطع مستطيمحوري اجرا مي كنيم. غلاف هاي فولادي با ضخامت ورق يكسان و 

از  مستطيلي و افزايش مقاومت اوليه آنها ولادي مستطيلي براي ترميم نمونه هاي بتونيمطلوب غلاف فولادي دايروي است، در حاليكه غلاف ف

 كن سيماني بر ملات پركن گوگردي ارجحيت دارد. كار بردن ملات پربه  و در غلاف هاي دايروي برخوردار نيستكارايي خوبي 

 

 مقاوم سازي، ستون هاي بتوني، غلاف فولادي، انعطاف پذيريکلمات کليدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

ر ه طور قابل توجهي تحت تاثيستونها اعضاي بسيار مهم سازه اي هستند كه مقاومت و انعطاف پذيري آنها توانايي مقاومت و ظرفيت ارتعاش سازه را ب

ه اي مي دهد. به عبارتي ستون عضوي از سازه است كه خرابي آن خرابي كلي در سازه ايجاد مي كند، بنابراين افزايش انعطاف پذيري و مقاومت لرز قرار

ي از زلزله دارد. در ستون ها در كنار توجه به ظرافت و سبكي آنها تاثير عمده اي در ارتقاء كارايي ساختمانها در مقابل زمين لرزه و كاهش خسارات ناش

ستون نبايد عضو ضعيف سازه باشد.  .]23[شماري از ساختمان هاي بتوني بدون آسيب لرزه اي پابرجا ماندند -بم در ايران تعداد انگشت 3006زلزله 

خمشي و برشي آن را بهبود  رفتار ستون در ساختمان با تركيبي از بارهاي خمشي و برشي كنترل مي شود، پس مقاوم سازي ستون بايد بتواند مقاومت

[.  روش هاي مقاوم سازي مختلف براي ترميم و تقويت ستون مانند : بكارگيري غلاف فولادي،  پيش تنيده سازي، بكارگيري غلاف مواد 6بخشد]

به  [. تكنيك4رنيا مي باشد]كامپوزيت مورد آزمايش قرار گرفته و گسترش يافته اند. روش بكارگيري غلاف فولادي متداول ترين روش ترميم در كاليف

در اين تحقيق تاثير اين روش  [.7و3براي مقاوم سازي ستون هاي دايروي توسعه يافت ] 2990كار گيري غلاف فولادي در دانشگاه كاليفرنيا در سال 

 -، سه نمونه بتوني د ر نظر گرفته و تنشبراي هر كدام از روشهايي كه به كار مي بريم.مستطيل مورد آزمايش قرار مي گيرد  -نمونه بتوني مربع 63روي 

كرنش -منحني هاي تنش مي گيريم. براي مقايسه و نتيجه گيري ازمربوط به آن روش در نظر كرنش مشخصه اين سه نمونه را به عنوان تنش و كرنش 

 .ايم مقايسه اي ديگر استفاده كردهدو منحني محوري و

 

  طرح آزمايشات.2
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