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 خلاصه

با رشد وتوسعه بکارگیری مصالح روشهای مختلف در علم بتن، دستیابی به یک مدل جهت پیش بینی وتخمین اثرات این تغییرات جهت صرفه  

ای عصبی مصنوعی به عنوان یک کلید سودمند در زمینه های مختلف جویی درانرژی وزمان می تواند اثر بخش باشد در همین راستا امروزه شبکه ه

مهندسی عمران بکار گرفت.از طرفی توجه وتمرکز روی مصالح جایگزین سیمان مانند خاکسترزغال روز به روز فزونی یافته است.بر همین اساس  

وزه ومقدار افت وزن بتن های ساخته شده ونیز تاثیر ر 82و7مدلی از شبکه های عصبی مصنوعی در جهت تخمین مقاومت فشاری ین مقاله درا

سولفات ها روی بتن ساخته شده با سیمان معمولی وخاکستر زغال در در دوحالت عمل آوری بتن در آب آشامیدنی وآب با اسید سولفوریک 

،ریزدانه ودرشت دانه می سیمان ،خاکستر زغال،نسبت آب به سیمانشامل درصد بررسی کرد.متغیرهای طرح اختلاط در این تحقیق 5

طرح اختلاط با درصدهای مختلف  03 نتایج آزمایشات محققان ومقالات علمی معتبر داخلی وخارجیاز باشد.ضمناجهت ساخت مدل شبکه عصبی

ل مناسبی از ( انجام گرفته وبا بکارگیری مدMatlabجایگزین سیمان استفاده شده است. مدلسازی شبکه عصبی در نرم افزار مطلب)زغال خاکستر 

تخمین می توان ،ویژگی های سایر مواد سیمانی جایگزین سیمان ومقدار افت وزن واثر سولفات رابدون انجام نتایج آزمایشگاهی عصبیشبکه 

 شد.زد.ضمنا بر اساس نتایج بدست آمده از نتایج آموزش وارزیابی شبکه می توان گفت که این نتایج بسیارنزدیک به نتایج آزمایشگاهی می با

 

 بتن ،خاکستر زغال ،شبکه عصبی مصنوعیکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

اگر چه نقش مصالح در گذشته و حال غیر قابل انکار  ستا دنیاسراسر در نساختما صنعت در دهستفاا ردمو عمومی مصالح از یکی معمولی پرتلند نسیما 

زمان به بسیاری از ست. رویکرد امروز رویکردی سیستمی و جامع است، به این معنا که همکارگیری مصالح تغییر یافته ا است اما در دهه اخیر رویکرد به

-امروزه بتن به عنوان یکی از پر مصرف .گیردمی عوامل از جمله طراحی و اجرا، مواد و اجزای تشکیل دهنده مصالح و شرایط محیطی مورد توجه قرار 

هایی که  در مورد سازهست که محققین همواره در تلاشند تا در جهت بهبود کیفیت هرچه بیشتر این ماده شود و از این روترین مصالح در دنیا شناخته می

 مسلح می باشد.بتن سازه های یک از این شریط حمله سولفاته به گام بردارند.هستندهای با شرایط دشوار در محیط

 مستحکاا دنبر بالا و حفظ رهبا یندرا و دارد مناسب یهارهکارا ئهارا و سیربر و هشوپژ به زنیا ای حمله چنین با ییرویارو در بتن دینابو و وزن کاهش

 همچنین  ستا دهبر نمک و آب یمحیطها در هیژو به ها تسولفا  یسو از بتن به وارده راتخسا به پی بشر که ستا مانیز یرد. باشد می تفرضیا پایه بتن

 قسمتی  که هایی بتن از دهستفاا خیرا یسالها در .ستا هشد می گردد نهاآ تضعیف  موجب که بتنی یها زهسا به ها تسولفا حمله روی ریبیشما تمطالعا

 ارمقد به خاکستر تولید . ستا یافته یشافزا لغاز خاکستر با یها بتن از دهستفاا هیژو به و یافته رواج ستا هشد جایگزین یگرد ادمو با نهاآ نسیما وزن از

 ینا به ستا آورده دبوجو را ریبیشمات مشکلا و مسائل، اتفلز ذوب یها رهکو و قبر تولید یها هگاونیر در فرعی لحصوم یک انعنو به دیاز ربسیا
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