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خلاصه
در لكن،محققين مختلف قرار داشتهمورد توجهاگرچه تاكنونالياف به عنوان عامل تسليح كننده خاكتثبيت كننده ون عاملسيمان به عنوااثر

تحقيق حاضر به منظور تثبيت خاك رس در. استمطالعه چنداني صورت نگرفتهاثر توام اين دو عامل در رفتار مقاومتي خاك ها خصوص 

بدين منظور نمونه هايي با.مورد بررسي قرار گرفته استتسليحعامل الياف نخ تاير به عنوان آن اثر رضمنكائولينيت از سيمان استفاده شده و د

و در سنين استساخته شده،الياف و سيمانتركيب توامبادرصد و همچنين 5/1تا 5/0ازدرصد و الياف30تا 0ازدرصد هاي وزني سيمان

براساس نتايج حاصل وجود الياف در خاك تثبيت . ندمايش فشاري محدود نشده قرار گرفته اروزه مورد آز28و14و 7عمل آوري 

و خاك تثبيت نشده سبب افزايش شكل پذيري پس از گسيختگي شده است و ميزان درصد وزني الياف براي رسيدن شده با سيمان

. يت خاك استبه مقاومت حداكثر كاملا وابسته به ميزان درصد وزني سيمان مصرفي جهت تثب

مقاومت فشاري محدود نشده،سيمان ،الياف ،خاك مسلح ،تتثبيت خاك: كلمات كليدي

مقدمه.1

راه سازي مشكلات زيادي را بوجود مي آورند كه علت آنها ريشه در اي عمراني خصوصا در پروژه هايدر اغلب پروژه هوجود خاك هاي رسي 

ذوب يخ و تورم پذيري به هنگام جذب آب و ترك خوردن –ضعف در دوام در برابر يخبندان ،مقاومت كمخواصي چون .ها دارداين خاكخواص 

.كه خسارات زيادي را به روسازي راه تحميل مي كند،به هنگام از دست دادن آن

اتخاذ ،ز پيش تعيين شدهها در جهت تامين اهداف اآنجهت بهبود خواص فيزيكي و مهندسي هاي مختلفي براي بهسازي خاكتاكنون روش

كي و ديناميكي و روش هاي هيدروليكي از قبيل تحكيم و زهكشي و راكم استاتينها مي توان به روش هاي مكانيكي شامل انواع تكه از جمله آشده است

.[1,2,3].يمان اشاره كرد و روش هاي شيميايي شامل تثبيت خاك با استفاده از افزودني هايي مثل آهك و س) خاك مسلح( روش هاي تسليح خاك 

تحقيقات زيادي پيرامون . [4]استفاده از سيمان است كه در مورد اغلب خاك ها استفاده مي شود ،از جمله روش هاي قديمي تثبيت خاك ها

موجب بهبود خواص ،اكخسيمان را  به عنوان افزودني تثبيت كننده در تثبيت خاك ها صورت گرفته است كه در نتيجه همه آنهااستفاده از سيمان 

.[5,6]. رفتار مخلوط شكننده گشته و تردي همراه با افزايش سختي به همراه داشته است ،خاك دانسته اند در حالي كه دركنار افزايش مقاومت

نوان عامل تسليح كننده مي توان از الياف به ع،انعطاف پذيري خاك هاي ريزدانه در اثر تثبيت با سيمانبراي بهبود رفتار شكننده و افزايش

ضمن آنكه ذرات خاك قادر به تحمل كشش نمي باشند و استفاده از الياف در خاك اين نقيصه را برطرف كرده و خود موجب افزايش ،استفاده كرد

ين مورد آن مي توان به و و ازجمله طبيعي ترسوم بوده است ديم براي بهبود خاك مراستفاده از عامل تسليح از زمان هاي بسيار ق. مقاومت مي گردد

مورد  تحقيقات زيادي در.اشاره كرديا نقش كاه در ملات كاه گل جهت افزايش مقاومت و پايداري آندرختان و گياهان در خاك ووجود ريشه 

و در عين حال خاك CBRافزايشنتايج نشان دهنده افزايش مقاومت فشاري و مقاومت برشي وه مسلح به الياف صورت گرفته كهرفتار خاك ريزدان

.[7,8,9]. استالياف–كاهش سختي و افزايش شكل پذيري مخلوط خاك 

جهت ) الياف پلي پروپيلن(ر يدر اين تحقيق جهت تثبيت خاك رس از سيمان استفاده شده است و همزمان درصدهاي مختلف از الياف نخ تا

در افزايش مقاومت محدود نشده فشاري اين ) سيمان( و تثبيت ) الياف نخ تاير( عوامل تسليح اثر توام. تسليح خاك تثبيت شده در آن استفاده شده است

.با نظر به سنين مختلف عمل آوري  مورد بررسي قرار گرفته است ،صدهاي مختلفي از سيمان و اليافرخاك در د


