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  : چكيده
از آنجا كه سنگدانه هاي داخل بتن در مقايسه با ديگر عوامل تشكيل دهنده آن بيشترين حجم بتن را به خود اختصاص مـي دهنـد، مشخصـه    

يل اينكه اغلب با اين حال دركشور ما بدل.ي بتن داشته باشديمقاومت آنها مي تواند تأثير تعيين كننده اي بر مقاومت نها هاي فيزيكي مخصوصاً
ها را جزء قلمرو تخصصي خود نمي انگارند، بررسي ايـن مقولـه مهـم     سنگدست اندركاران صنعت بتن ورود به بحث مقاومت و مشخصه هاي 

بدست فراموشي سپرده شده و باعث گرديده است تا تحقيقات قابل توجهي در اين بخش صورت نگرفته و در مواقعي هم به داشتن دانـه بنـدي   
مادر  سنگلذا با توجه به اهميت موضوع پروژه اي براي بررسي تأثير مقاومت . و عدم آلوده بودن مصالح سنگي به مواد مضر بسنده شود مناسب

در ايـن تحقيـق    .تعريف و نتايج در اين تحقيق ارائه گرديـده اسـت   سنگبر مقاومت بتن حاصل از بكار گيري سنگدانه هاي بدست آمده از آن 
انجام شد و نتايج آزمايشـها مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار       cm310x10x10ري و پيچشي برروي سنگ مادر ونمونه هاي بتنيآزمايشهاي فشا

گرفت، اميد است با توجه به نتايج بدست آمده، دست اندركاران صنعت بتن خصوصاً توليد كننـدگان مصـالح سـنگدانه اي بـه هنگـام انتخـاب       
  .     ج بهره كامل را ببرندمعادن و سرمايه گذاري از اين نتاي
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مصالح ساختماني گوناگوني از دير باز توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته است در اين ميان شايد بتوان از چوب ، سنگ ، فولاد 

بتن كه در حقيقت يك نوع سنگ ساخته دست بشر است از جمله مصالح . ن پر مصرفترين مصالح ساختماني نام برد و بتن به عنوا
اين كاربرد و نياز گسترده . ساختماني مي باشد كه به دليل دارا بودن خواص مناسب استفاده از آن روز به روز در حال توسعه است 

را آشكار مي نمايد ، از اين رو اهداف بسياري از محققين دستيابي به ويژگيهاي اين  بتن لزوم بررسي رفتار و عوامل مؤثر بر بتن
از آنجايي كه .  مصالح ساختماني مي باشد كه به اين منظور اجزاي تشكيل دهنده آن به كرات مورد بررسي قرار گرفته است 

بر روي )مادر سنگ(رسي تأثير نوع سنگدانه درصد حجم بتن را مصالح سنگي تشكيل مي دهند بر 80تا  60تقريباً در حدود 
  [1].ويژگيهاي بتن ساخته شده از آنها ضروري به نظر مي رسد


