
 249    ................................................................................................................................................  فناوري بتن سبكدانه - بخش دوم

  

  

  

  

  

بررسي : هاي استفاده از ملات آماده ليكا بخش دومبررسي مشخصات و مزيت

  نتايج آزمايشگاهي
  2فرد، مهشاد محمدي2زادهسمانه نصراالله ،21، ايمان مهدي پور1ماكان محمدي
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  چكيده

استفاده از ملات خشك  يبازدههاي اخير تحقيقاتي جهت بررسي تاثير استفاده از ملات خشك در حمل و نقل و مقايسه در سال
هاي سنتي داراي كارپذيري مناسب نبوده و از طرفي كارگران بخش صنعت معمولا ملات .صورت گرفته است با روش سنتي آماده

ساختمان با توجه به نداشتن اطلاعات علمي و فني لازم به دليل رعايت نكردن طرح اختلاط مناسب ميزان زيادي از مصالح را هدر 
با توجه به مخلوط شدن ملات خشك در . نماينده زيادي را به كارفرمايان تحميل ميهاي بالاي سيمان هزينداده و يا با نسبت

. آيدشدگي و غيره فراهم ميهاي فشاري، خمشي، برشي و آزمون جمعكارخانه امكان آزمايش مشخصات مكانيكي مانند مقاومت
-و از صحيح بودن روند توليد اطمينان حاصل مي گيردهاي مكانيكي ملات به طور پيوسته مورد ارزيابي قرار ميبدين طريق ويژگي

هاي ليكا محصول جديد و پركاربردي به نام ملات خشك سبك و در صورت تهيه كردن ملات خشك با استفاده از سبكدانه. شود
را كاهش توان وزن ملات ها و مزاياي ملات خشك، مييا ملات آماده ليكا به دست خواهد آمد كه علاوه بر در بر گرفتن ويژگي

  .داده و به عنوان عايق حرارتي از اتلاف انرژي جلوگيري كند
بدين منظور دو طرح اختلاط با . هدف از اين مقاله، بررسي نتايج آزمايشگاهي ملات آماده ليكا در حالت تازه و سخت شده مي باشد

سطح رواني مختلف مورد ارزيابي  ساخته شد تا خواص ملات تازه و سخت شده در دو 35/0و  26/0نسبت آب به مصالح خشك 
همچنين دو طرح اختلاط ملات . نتايج بدست آمده در اين بخش با الزامات مورد نياز براي ملات مقايسه گريده است. قرار بگيرد

سبك معمولي با استفاده از مصالح ماسه و سيمان در دو سطح رواني مختلف ساخته شد تا نتايج آن با نتايج بدست آمده براي ملات 
آزمايش هاي ملات تازه شامل تعيين ميزان رواني، درصد هوا و وزن مخصوص ملات تازه بوده و . ليكا مورد ارزيابي قرار گيرد

هاي مقاومت فشاري، خمشي، وزن مخصوص سخت شده، جذب آب و جمع هاي ملات سخت شده نيز شامل آزمايشآزمايش
همچنين . ه از ملات سبك ليكا مي توان به الزامات مورد نياز براي ملات رسيددهد كه با استفادنتايج نشان مي. شدگي مي باشد

  . شوداستفاده از سبكدانه ليكا سبب كاهش جمع شدگي به صورت قابل توجهي مي

 .ملات آماده سبك، كارپذيري، مشخصات مكانيكي، جمع شدگي، خواص ملات تازه :كلمات كليدي
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