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 خلاصه
اکـسید   استفاده از گـاز      های عفونی،  جهت کاهش خطر انتقال بیماری     های آلوگرافت، سازی استخوان سترونهای   یکی از روش   :سابقه و هدف  

  . سازی  پودر استخوان دمینرالیزه انجام شده استاین مطالعه به منظور بررسی اثرات این گاز بر خواص القای استخوان. باشد میاتیلن
اتیلن بـه عنـوان     اکسید   شده با گاز     سترونپودر استخوان دمینرالیزه    .  به روش تجربی و در مدل حیوانی انجام شد          این تحقیق  :هامواد و روش  

گرم پودر استخوان از  میلی30. آسپتیک به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدگروه مورد بررسی و پودر استخوان دمینرالیزه تهیه شده به روش     
 های پیوند شده هفته نمونه4کاشته شدند و پس از  )Rat( موش صحرایی 18 چپ و راست ایکنار مهرهضلات صورت مجزا در عه گروه بهر 

  . سازی در دو گروه با بررسی هیستوپاتولوژیک مقایسه گردید برداشت شده، قابلیت تحریک استخوانمتر سانتی5/0همراه با حاشیه 
شواهدی از تشکیل بافت جدید استخوانی مشاهده شـد کـه           )  درصد 4/94(ا  هدر بقیه نمونه  جز یک مورد    ه  های شاهد ب   در بررسی نمونه   :نتایج

هـای  سـلول تـشکیل  . دار نبـود مـاری معنـی  آاین اختلاف از نظر   . مشاهده شد )  درصد 7/77 ( نمونه 14 این تغییرات در گروه مورد بررسی در      
  ).<05/0p( . بوددرصد 50 و در گروه مورد بررسی  درصد8/88گروه شاهد   درسازاستخوان
سـازی نهـایی پـودر اسـتخوان        سـترون  جهـت    گـراد  سانتی  درجه 42 دمایدر  اتیلن   اکسید این مطالعه نشان داد استفاده از گاز         :گیرینتیجه

اگرچـه  اتـیلن   ید  اکـس سازی نهایی با گـاز      سترونبنابراین استفاده از روش     .  ندارد  آن سازی بر خواص القای استخوان    ایعمدهدمینرالیزه، تاثیر   
  . رسد نیست ولی مناسب به نظر میمطلوب
  ، آلوگرافتسازیالقای استخوان ،سازیستروناتیلن، پودر دمینرالیزه استخوان، اکسید  : کلیدیواژگان

 
  های پیوندی ایرانوردهآمرکز تحقیقات و بانک فر ـ  دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده پزشکی پزشک عمومی -1
  های پیوندی ایرانوردهآمرکز تحقیقات و بانک فر ـ  دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده پزشکیشناسی  میکروب کارشناس-2
  های پیوندی ایرانوردهآمرکز تحقیقات و بانک فر ـ  دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده پزشکیپزشکی   متخصص روان-3
  های پیوندی ایرانوردهآمرکز تحقیقات و بانک فر ـ ه علوم پزشکی تهران دانشگادانشکده پزشکیشناسی  کارشناس ارشد میکروب-4
   دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی سرطانشناسی انستیتو  آسیبگروهشناسی متخصص آسیب -5
  انهای پیوندی ایروردهآمرکز تحقیقات و بانک فرزشکی تهران ـ  دانشگاه علوم پدانشکده پزشکی متخصص ارتوپدی -6
 سیدحمیدرضا آقایان :ه مسوولدنویسن *
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  مقدمه

 سال قبل   100استخوان آلوگرافت به حدود       پیوند یسابقه
 1881اولین مورد پیوند استخوان آلوگرافت در سـال         . گرددباز می 

بـه اسـتقبال   بـا توجـه    ].1[ انجـام گرفـت   Mac Ewan توسط  
روزافـزون جراحــان از محــصولات پیونـدی مــشتق از اســتخوان   

آلوگرافت، توجه به اثربخشی و مطمئن بودن بافت پیوندی اهمیـت       
  میکروبـی و   هـای عفـونی   بیمـاری انـواع   امکان انتقال   . ویژه دارد 

، C وB، هپاتیـت  HIV 1&2, HTLV1&2قبیـل   ویروسـی از 
هـای  از طریق پیوند بافت   های پریونی   سیتومگالوویروس و بیماری  

خطر انتقال .  انسانی در مطالعات مختلفی گزارش شده استیآلوده


