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 هاي تمام سراميك اي در رستوريشن ثير پخت پرسلن بر تطابق لبهٔتامقايسه

و متال سراميك پروسرا

1دكتر علي حافظ قرآن–3كاوه سيداندكتر-2حسن سازگارادكتر-1رودابه كودرياندكتر

يزكي دانشگاه علوم پزشكي تبردانشكده دندانپزش پروتزهاي دندانياستاديار گروه آموزشي-1
 دانشيار گروه آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-2
 پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي استاديار گروه آموزشي-3

 چكيده
و هدف مياگر چه روكش:زمينه هـاي هنوز اطلاعات كمي در مورد اثر سـيكل معذالك وند،ش هاي تمام سراميكي به طور وسيعي استفاده

تا. ها وجود دارداين روكشايپخت پرسلن بر تطابق لبه درٔبه همين جهت هدف از اين مطالعه مقايسه ثير پخت پرسلن بر تطـابق لبـه اي

مي) Procera(هاي تمام سراميك پروسرا رستوريشن . باشدو متال سراميك

ان:روش بررسي -هاي متـال روكشـ.بر روي داي فلزي سـاخته شـد پروسرا روكش استاندارد از سيستم ده اين مطالعه تجربي، جامبراي

ها حين ارزيـابي جهت تكرارپذير شدن موقعيت نمونه. ساخته شده به روش معمول، به عنوان گروه كنترل استفاده شدند) MCR(سراميك

شد اي، وسيلهتطابق لبه بد نمونه. اي ساخته و ميزان عـدم تطـابق لبـه ها اي بـا اسـتفاده از ون سمان شدن روي داي فلزي قرار داده شدند

.انجام گرديد ANOVAو Paired sample t- testهاي آناليز آماري با استفاده از تست. گيري گرديداستريوميكروسكوپ اندازه

اي مقادير تطابق لبـه) ميكرون35/61±79/43(پروسرا كي هاي تمام سراميو روكش)ميكرونMCR )8/44±17/69هاي روكش:ها يافته

و آناليز آماري تفاوت قابل ملاحظه افـزودن پرسـلن بـه. اي ايـن دو گـروه نشـان نـداد اي در مقادير عدم تطابق لبه تقريباً مشابه داشتند

ل)P=7/0( اي نشدباعث تغيير در مقادير عدم تطابق لبهپروسرا هاي كوپينگ از اي گروه كنترل به طور قابل ملاحظـهبه، اما تطابق اي بعـد

)P>001/0.(پخت پرسلن تغيير كرد

و سـيكل از نظر كلينيكي تطابق لبهپروسرا در محدوده اين مطالعه، سيستم تمام سراميكي:گيري نتيجه هـاي پخـت اي قابـل قبـول دارد

.اي اين سيستم تأثيري ندارد پرسلني بر تطابق لبه
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 مقدمه

د و روشهاي پـردازش پيشرفت آنهـار مواد سراميك دنداني

ــتفاده از  ــا اسـ ــتفاده از باعـــث CAD/CAMبـ ــهيل اسـ تسـ

،)1.(هاي دنداني با خواص مكانيكي برتر شـده اسـت سراميك

ــازگاري زيســتي بــالا، ــت اســتحكام، س ــا بــه عل زيركوني

و رنگـي نزديـك بـه دنـدان بـه طـور  خصوصيات شبيه فلـز

،)7-2.(شـود هاي دنداني استفاده مـي توريشنوسيعي در رس

ي هــا بلــوكهــاي متفــاوتي جهــت تــراش دادن از اســتراتژي

ميـونيـزيرك ايـونيـتراش دادن مواد زيرك. رددـگا استفاده

روش دوم. نــام دارد Hard machiningكــاملاً ســينتر شــده

ــه  ــاخت ك ــي Soft machiningس ــده م ــواد نامي ــود از م ش

نمايـد، بنـابراين زيركونياي نيمـه سـينتر شـده اسـتفاده مـي 

مي ماشين كردن آنها راحت و سريعتر تـ. باشد تر راش بعد از

ــراكم، زيرســاختدادن ــه ت ــل ســينتر ها جهــت رســيدن ب كام

%30-%15خطي در محـدوده روند باعث انقباض اين. شوند مي

و با وجود تطابق ضعيف. شود مي ايش افـز تر، به علت راحتـي

 از اين،تر نيمه سينتر شدهاي نرمـهي در تراش بلوكـكاراي


