
 264-259، 1387پاييز،3، شماره20دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكانتحقيقي

 بر سختي عاج  Protect &Sealو ماده Nd:YAGمقايسه كاربرد ليزر

4 دكتر فاطمه قزويني زادگان-3دكتر فرزانه شيراني-2دكتر رضا بيرنگ-1محمدرضا مالكي پوردكتر

و مدير گروه آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي-1  ). واحد خوراسگان(استاديار
گ-2 . روه آموزشي پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهاندانشيار
. استاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان-3
. دندانپزشك-4

 چكيده
و هدف & Sealهو مادNd:YAGبراي رفع حساسيت عاجي از روشهاي درماني گوناگوني از جمله ليزر:زمينه Protect اسـتفاده شـده

هدف از اين مطالعه استفاده از دستگاه. است، اما تا به حال تأثير اين دو روش درماني بر روي سختي عاج مورد ارزيابي قرار نگرفته است 

. باشد سختي سنجي ويكرز جهت مقايسه اين دو روش درماني از نظر تغيير سختي سطح عاج مي

مط:روش بررسي و سالم انتخاب العه تجربي آزمايشگاهدر اين و پنج دندان عقل تازه خارج شده شدي چهل و ميناي سطح تاج برداشته

سهها سپس نمونه.تا عاج نمايان گردد طبق دستور كارخانه سازنده به  Seal & Protect گروه اول ماده. گروه پانزده تايي تقسيم شدند به

دو هرتز با توان يك وات، فركانس ده Nd:YAGگروه دوم تحت تابش ليزر. كار رفت و گروه سوم به عنوان به مدت  دقيقه قرار گرفت

ب.كنترل كاري بر روي سطح عاج صورت نگرفت نتايج.دست آمده پس از آن عدد سختي سطح عاج توسط دستگاه سختي سنجي ويكرز

. مورد بررسي قرار گرفت LSD پس آزمونو One-Way ANOVAه با استفاده از آناليزهاي آماريمطالع

ب:ها يافته ).P=653/0(داري نداشـت در مقايسه با گروه كنترل اختلاف معنـي Nd:YAGدست آمده ميانگين سختي گروه ليزره طبق نتايج

گSeal & Protectميانگين سختي گروه  ي بـين همچنين در مقايسه ميانگين سـخت ).P>05/0(داري بود روه كنترل داراي اختلاف معني با

شدداري اختلاف معنيNd:YAGو ليزر Seal & Protect گروههاي  ).P>05/0(مشاهده

 جهت رفع حساسيت عاجي موجب كاهش سختي عاج Nd:YAGنتايج حاصل از آزمونهاي آماري نشان داد كه تابش ليزر:گيري نتيجه

 مورد نياز ايمپلنت مي توان با اطمينان از تكنيك توموگرافي در مجموع مي توان اين طور نتيجه گرفت كه در تصويربرداري هاينگرديده

. اسپيرال استفاده كرد

. حساسيت عاجي– Protect &Seal ماده– Nd:YAG ليزر–سختي عاج:ها كليد واژه
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 مقدمه
و حيات دندان در دراز مدت از حفظ نسوج دنداني باقيمانده

بـبـرين اصول هنگـام ارائـه طـرح درمـان مهمت دسته راي
دـآوردن نت ميايج اينبه. باشد رماني موفق در دندانپـزشكي

كهـت و حساسيت دندا رتيب وقتي ني باعث ايجاد يك درد تيز
ميآزار در بين عوامل ضد حساسيت استفاده از شود دهنده
سيـلي و مواد تـزر عـوبـل كننده اجي به علت حفظ حياتـول
اث الپ،ـپ و دوام موـر طولانينسوج دنداني رد توجه تر بيشتر

 Nd:YAGگيري ليزره كارب Lierچهاگر،)2-1(.گيرند قرار مي

اما)3(سته است،ثر دانرا براي درمان حساسيت عاجي غيرمؤ

و آزمـمطالعات مختلف كلينينتـايج بسيـاري از  ايشگاهيـكي
مؤبيانگ بـثـر درمان ليهر و مسدود وسيله دهـزر هـانـشدن

ميهايولـوبـت ليـخصوص استفهببـاشد، عاجي زرـاده از
Nd:YAGهاـو لي و اخيراً نيز ليزر زرهاي نيمه  Er:YAGدي
،)10-4.(گرفته استمنظور مورداستفاده قرار يت بدينبا موفق

رهاي رفع حساسيت از جملهـاز طرف ديگر موادي مانند سيل
بـواملي هستندع ـدگي عاجي ول چسبنـمعمهايزمـمكانيـاكه

ميهاي منجر به سيل تـوبـول وذ اين دستهـنف. گـردند عاجي
 معمول بالاتر هاي حساسيت در عاج از باندينگ ضد از عوامل


