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 مقايسه اثر كامپوزيت قابل سيلان و سمان رزيني بر استحكام برشي اتصال ونير پرسلني به مينا
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 چكيده

 Lutingل سيلان به عنوان مـادة        قاب   مينا با استفاده از كامپوزيت      به اطلاعات كمي از استحكام برشي اتصال ونيرهاي پرسلني        :زمينه و هدف  
  بـه مينـا   برشـي اتـصال ونيـر پرسـلني     با هدف مقايسه اثر كامپوزيت قابل سيلان و سـمان رزينـي بـر اسـتحكام        اين مطالعه    .وجود دارد 
 .انجام گرديد

ان قدامي پايين تازه    دد دند سي ع .  گرديد انجام خبر  به روش تجربي و به صورت كارآزمائي آزمايشگاهي يك سو بي           مطالعه   :روش بررسي 
هاي پرسلني فلدسپاتي آماده شـده بـا اسـتفاده از دو           ديسك. شدة گاوي سالم و بدون نقايص مينائي تهيه و به دو گروه تقسيم شدند             خارج  

ها بـه   نمونه. گرديدندمطابق دستور كارخانه به ميناي گاوي متصل  Filtek flow  و كامپوزيت قابل سيلانPanavia F2گروه سمان رزيني 
 Universal testing سپس به وسيله.ندسيكل حرارتي قرار گرفتپانصد گراد نگهداري شده و تحت   درجه سانتي37روز در آب سي مدت 

machine  سـطوح شكـسته شـده بـا اسـتفاده از      .  براي تعيين استحكام برشي اتصال مورد آزمايش قرار گرفتندStereomicroscop  مـورد 
 .گرديد براي مقايسه دو گروه استفاده tاز آزمون . گوي شكست براي هر نمونه مشخص شدمشاهده قرار گرفته و ال

 بـوده   مگاپاسـكال 25/17±1/8 برابـر  Fitek Flowو در گروه 42/26±2/8 برابرPpanvia F2  استحكام اتصال در گروه  نميانگي: ها يافته
و الگـوي شكـست در   ) >005/0P(دار آمـاري بـين دو گـروه بـود       معني نشان دهندة تفاوت     tمقايسه دو گروه با استفاده از آزمون        . است
 . بوده استAdhesiveبه صورت % 7/86و در گروه دوم اكثراً  Cohesiveبه صورت % 7/46هاي گروه اول اكثراً  نمونه

 Light cure Filtek ر ازداري بيـشت   به طور معنيDual cure panavia F2 در محدودة اين مطالعه استحكام برشي حاصل از :گيري نتيجه

Flowبود .  
   ميناي گاوي -سمان رزيني  -  كامپوزيت قابل سيلان-  ونير پرسلني- استحكام برشي اتصال :ها كليد واژه
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  مقدمه 

، اتصال صـحيح  ونيرهاي پرسلنييكي از عوامل مهم موفقيت     
 با پايه رزينـي اسـت و اسـتحكام          Lutingآنها به وسيله مواد     

 بـا پايـة     Lutingهـا از طريـق توانـايي مـادة            اين رستوريشن 
 بـراي ايجـاد اتـصال    Silane couplingبا مـادة  رزيني همراه 

شكـستگي  ،  )4-1.(دشو  بين پرسلن و ميناي اچ شده تأمين مي       
دو عامل اصلي تضعيف كنندة ونيرهاي پرسـلني      و جدا شدن  
روند و رابطـة نزديكـي بـا فراينـد سـمان كـردن             به شمار مي  

بنابراين تلاشـهاي زيـادي بـراي سـاخت سيـستم           ،  )5.(دارند

مـادة  / عث تشكيل تركيب چسبندة قوي پرسـلن      اتصالي كه با  
Luting  /تحقيقـاتي كـه در     .  صورت گرفته است   د،شو دندان

اين زمينه انجام شده اسـت اسـتحكام برشـي بـالايي را بـين               
  انـد امـا در تمـامي ايـن تحقيقـات             پرسلن و دندان نـشان داده     

  يـا  Dual-cureهاي رزيني     مورد استفاده، سمان   Lutingمادة  
Self cureقابـل  هـاي  با معرفي كامپوزيـت ، )9-5.( بوده است 

ها با ويسكوزيتة پـايين بـه         طبقة جديدي از كامپوزيت   سيلان  
بازار آمده و يكي از موارد استفاده آنهـا در سيـستم اتـصال             


