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بر ميزان ريزنشت دو نوع كامپوزيت ميكروفيلد و % 10بررسي آزمايشگاهي تأثير كاربامايد پراكسايد 
  هيبريد

  

 **صديقه ملكي دكتر  -*عبدالرحيم داوريدكتر   -*يعليرضا دانش كاظمدكتر 
  .شهيد صدوقي يزدعلوم پزشكي دانشگاه دندانپزشكي دانشكده ترميمي آموزشي گروه استاديار  -*

  .دندانپزشك - **
  

 چكيده
  از ايـن   هـدف .  عوامـل شكـست آن امـري ضـروري اسـت           و بررسـي علـل      هـا  زيـت وكامپ توجه بـه كـاربرد وسـيع         با :زمينه و هدف  

  .باشد مي% 10پراكسايد   از كاربرد كاربامايدپس هيبريد وزيت ميكروفيلد و بررسي ميزان ريزنشت دو نوع كامپمطالعه
 ـ      :روش بررسي   ـ   روش  ه  در اين مطالعه كـه ب دنـدان  صـد و پنجـاه      در سـطح باكـال       آزمايـشگاهي انجـام شـد،     صـورت   ه  تجربـي و ب

 ميكروفيلـد  زيـت رزيـن   و كامپ نـوع  شـدند و بـا دو        تقـسيم گـروه   شـش    به طور تـصادفي بـه        دندانها.  شد تراشيده ClVقدامي حفرات   
 وهفتــه ســه مــدت ه  بــD و B هــاي گروه،(A)بجــز گــروه كنتــرل .  شــدندتــرميم )C و Bگروههــاي (  هيبريــدو )E و D گروههــاي(

ور شـدن در     پـس از غوطـه     هـا   نمونـه . قـرار گرفتنـد   % 10پراكـسايد    هفتـه در تمـاس بـا كاربامايـد        چهـار   مـدت   ه   ب E و Cگروههاي  
و  Kruskal-wallisآزمونهـاي   نهـا بررسـي و      آ ريزنـشت زيـر استريوميكروسـكوپ ميـزان       در  بـرش داده شـدند و       و   شستـشو    ،فوشين

  .  انجام شد Hotelling’s Traceو   Mann-Whitneyدنبال آنه ب
 شـاهد افـزايش يافـت         گـروه  بـه نـسبت   % 10پراكـسايد     پـس از قـرار گـرفتن در كاربامايـد          زيتوهر دو كامپ   ميزان ريزنشت    :ها يافته

تـه كمتـر از     هفسـه    در گـروه     ريزنـشت ميـزان   هـر دو گـروه       در   همچنـين  .دار بـود    زيت ميكروفيلد معنـي   وو اين ميزان افزايش در كامپ     
    .بودهفته چهار گروه 
  .زيت ميكروفيلد تعويض شوندو ترميمهاي كامپتبهتر اس ،كاربامايد پراكسايد  پس از كاربرد:گيري نتيجه
   هيبريد-  ميكروفيلد– ينگچ بلي–  ريزنشت– پراكسايد  كاربامايد:ها واژهكليد 
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  مقدمه 
 ماده ترميمي در قسمت قدامي      متداولترينها   زيت رزين وكامپ
 وجهـي نيازهـاي زيبـايي و دوام         بهتـرين  هستند كه به     دهان
 زيتي بـين ودوام ترميمهاي كـامپ . كنند ها را برآورده مي  ترميم

 )1 (. سال گزارش شده است3/3-16

 دستيابي  براي چندين ويژگي نامطلوب دارند كه       ها  زيتوكامپ
. مـدت بايـد بـر آنهـا غلبـه كـرد            به موفقيت كلينيكـي طـولاني     

اسـت  % 7 حـدود    آنها از پليمريزاسيون    ناشيانقباض حجمي   
شود  هاي مينايي مي شكاف در مارجين سبب ايجاد ترك و   كه

زيـت و   ودرز بـين كامپ   ايجـاد    به تشكيل    تمايلو اين انقباض    
 ممكـن  درزايجاد  . ديواره دندان و ضعيفتر كردن باند را دارد       

 )2(.است باعث ريزنشت، حساسيت و عـود پوسـيدگي شـود          
براي باز گرداندن زيبايي بـه دنـدانهاي        در بسياري از موارد     

 انــد ار تغييـر رنــگ شـده  چ ـزيـت كــه د وكامپتـرميم شـده بــا   
 كـه   است Bleaching) (ترين راه روش سفيد كردن       محتاطانه

كــردن  در ايــن روش از عوامــل شــيميايي بــراي اكــسيد    
ســفيد كــردن  .شــود  داخلــي اســتفاده مــيآلــيهــاي  رنگدانــه

)Bleaching( تغييـر  يـا از بـين بـردن         كـم رنـگ كـردن        جهت
 رنگهـاي   تغييـر اسـايكلين و    رنگهاي ناشي از فلوروزيس، تتر    

 با  كننده  سفيدمحصولات .شود انجام ميهم سطحي اكتسابي 
% 22-%10 پراكـسايد  كاربامايداستفاده خانگي معمولاً داراي     


