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 چکیده 

ه علت نیاز روزافزون به استفاده از مواد ترکیبی برای دستیابی به ب

خواص و عملکردهای مطلوب استفاده از مصالح کامپوزیت به طور 

قابل توجهی در صنعت ساختمان رو به رشد بوده و با سرعت 

شده در این  باشد. اولین تحقیقات انجامالعاده در حال توسعه میفوق

 1۸۸۱های سال آغاز شد. اما زلزله 1۸۹۱زمینه از اوایل دهه 

مؤثری جهت بررسی  کوبه ژاپن عامل مهم و 1۸۸۱کالیفرنیا و 

 FRP های پلیمری ساخته شده از الیافجانبه کاربرد کامپوزیتهمه

سازی بتنی و بنایی در مناطق زلزله خیز گردید. جهت تقویت و مقاوم

که دامنه و وسعت آن روز به روز در حال افزایش است این مطالعات 

های ها را در سازهای وسیع جهت استفاده از این کامپوزیتزمینه

نیازمند به تقویت، بهسازی و یا ترمیم فراهم نموده است. هم اکنون 

تعداد زیادی از محققان و پژوهشگران صنعت سازه در سراسر جهان 

ها با های تقویت سازهآزمایش در حال بررسی، مطالعه و انجام

  ]3[و  ]2[و  ]1[. باشندمی FRP هایکامپوزیت

پذیری بالا، سهولت حمل و نقل، سرعت عمل بالا، وزن کم، انعطاف

های دلخواه، سادی اجرا و امکان تقویت به راحتی برش در اندازه

های بتنی ها در ترمیم سازه FRPصورت خارجی از عمده مزایای 

به ناحیه کششی  FRP باشد. چسباندنها میایر روشنسبت به س

بتن در اعضای خمشی در طول مورد نظر سبب افزایش ظرفیت 

 ]4[. خمشی مقطع خواهد شد

بحث می شود و  FRPدراین تحقیق درخصوص مزایای سیستم 

جهت معرفی و شناساندن این سیستم به مهندسان ارزیابی شده 

 است.
 

 واژه های کلیدی
 نهایی، فشاری ، مقاومت FRPهای  کامپوزیت شدگی، محصور بتن،

 نهایی. محوری کرنش

 

 

 

 مقدمه

در اثر تماس با  جهانموجود در ه های بتن آرمبسیاری از سازه

های اساسی ها، کلریدها و سایر عوامل خورنده، دچار آسیب سولفات

های زیادی را برای تعمیر، بازسازی و یا اند. این مسئله هزینهشده

است.  به دنبال داشتههای آسیب دیده در سراسر دنیا ض سازهتعوی

عواقب آن گاهی نه تنها به عنوان یک مسالة مهندسی،  همچنین

تعمیر و  می گردد.بلکه به عنوان یک مسالة اجتماعی جدی تلقی 

ها دلار خسارت در دیده میلیونآسیب های بتنیسازهجایگزینی 

به  بتن آرمههای از مواردی که سازه به دنبال داشته است.  جهان

گرفته، کاربرد آن در مجاورت صورت سنتی مورد استفاده قرار می

های در محیط ]۱[می باشد. های دریایی آب و نیز در محیط

و هوا، اکثراً حاوی مقادیر  آب زیرزمینیساحلی و دریایی، خاک، 

ها شامل ترکیبات سولفور و کلرید هستند. در یک  زیادی از نمک

، دریای عمان و همچنین خلیج فارسسواحل محیط دریایی نظیر 

، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی نامناسب، که سواحل دریای خزر

های بالا نبال دارد، با درجة حرارتبسیاری از عوامل خورنده را به د

که نتیجتاً خوردگی در فولادهای  ،های بالا همراه شدهو نیز رطوبت

شود. در مناطق ساحلی به کار رفته در بتن آرمه کاملاً تشدید می

 درجة سانتی ۱۱تا  2۱از  درجة حرارتخلیج فارس، در تابستان 

کند، در حالیکه گاه اختلاف دمای شب و روز، بیش گراد تغییر می

رطوبت گراد متغیر است. این در حالی است که  درجة سانتی 3۱از 

نیز درصد  1۱۱درصد بوده و بعضاً نزدیک به  ۰۱اغلب بالای  نسبی

اکسید گوگرد و . به علاوه هوای مجاور تمرکز بالایی از دیمی رسد

به همین جهت است که از منطقة دریایی   ]۰[. ذرات نمک دارد

ها برای بتن در ترین محیطبه عنوان یکی از مخرب خلیج فارس

های ها و ریزترکدنیا یاد شده است. در چنین شرایط، ترک

می متعددی در اثر انقباض و نیز تغییرات حرارتی و رطوبتی ایجاد 

های  که این مسئله به نوبة خود، نفوذ کلریدها و سولفات ،شود

مهاجم را به داخل بتن تشدید کرده، و شرایط مستعدی برای 

  ]7[آوردخوردگی فولاد فراهم می

 در اعضای کششی نیروی ایجاد سبب بتن، نمودن محصور

 می بتنی هستة به جانبی فشار اعمال نتیجه، در و کننده محصور

 ایجاد باربری و ظرفیت افزایش اقدام، این ثراتا جمله از گردد.

 از مذکور، تاثیر دو می باشد.  بتنی ستون در پذیر شکل عملکرد
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