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 چکیده 

 مورد گردابی جریان غیرمخرب آزمون با پیرسازی عملیات اثر در 7075 آلومینیم آلیاژ سختی و ریزساختار تغییرات پژوهش این در

 دمای در انحلالی عملیات. شد تهیه میلیمتر 2/1 ضخامت به ورق شکل به آلیاژ این از هایینمونه منظور، این به. گرفت قرار ارزیابی

˚C470 توسط ریزساختاری مطالعات. شدند مصنوعی پیرسازی مختلف هایزمان و دماها در سپس و شد انجام دقیقه 20 مدت به 

ریزساختاری  شرایط گردابی، جریان دستگاه یک از استفاده با ادامه در. شد انجام برینل روش به سنجیسختی و نوری میکروسکوپ

 عملیات اثر در ریزساختار تغییرات تاثیر تحت گردابی جریان پاسخ که داد نشان نتایج. گرفت قرار ارزیابی مورد هانمونه و سختی

بر اساس ریزساختار و یا  غیرمخرب صورت به را 7075 آلومینیم آلیاژ قطعات مختلف آزمون این توسط توانمی و بوده پیرسازی

 نمود. تفکیک یکدیگر ازشرایط عملیات پیرسازی 
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