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 خلاصه
مناسب به افزایش مقاومت آن کمک  آوریعملکه با  باشدمیپرکاربردترین مصالح در صنعت ساختمان  از بتن یکی

د بتن برای رشد نیازمن شرایط اقلیمی است. به شدت وابستهبه  مراحل بسیار دقیق ودارای بتن  آوریعمل فراوانی می کنیم.

این  شود.مین نشدن یکی از این سه مورد به کیفیت بتن لطمه شدیدی وارد میرطوبت و زمان است و در صورت تأ ،دما

د عد42، بتن و تاثیر آن بر افزایش مقاومت بتن پرداخته است آوریعملص کردن نقش مقدار رطوبت در خپژوهش به مش

نتایج حاکی از  هانمونهدهی شده اند و بعد از شکست روش مختلف رطوبت14به  گروه دوتایی تقسیم کرده و14نمونه را به 

این است که بتن برای افزایش مقاومت نیاز شدید به رطوبت دارد و همچنین هوادهی در کنار رطوبت یکی از عوامل بسیار 

 دهیرطوبتدر محل پروژه که معمولا به صورت آب پاشی و  آوریعملاین است که  ثر در افزایش مقاومت است. نتایج گویایؤم

را از  آوریعملتاثیر چندانی بر افزایش مقاومت المان بتنی ندارد و مقاومتی نزدیک به مقاومت بتن بدون  باشدمیسطحی 

  خود نشان داده است.

 

 جک کالیبره شده ،روزه42مقاومت ،هوادهیرطوبت،  ،آوریعملبتن،  کلیدی: کلمات
 

 

 مقدمه  .1

راستای بالا بردن  های فراوان دررغم تلاشعلی ،پرکاربردترین مصالح ساختمانی شناخته شده است امروزه بتن یکی از

 نحوه ریختن و عمل آوردن که خود موجب افزایش طول عمر و بتن مناسب بودن اجزای تشکل دهنده در مقاومت و نیز دقت

 بتن مراحل بسیار دقیق و به شدت وابسته به شرایط اقلیمی است. آوریعمل .گرددشرایط طبیعی و صنعتی می اکثر دربتن 

 کیفیت بتن به شدت لطمه خواهد ،رطوبت و زمان است. چنانچه یکی از این شرایط تامین نشود ،بتن برای رشد نیازمند دما

ودرس های ز خرابی شرایط اقلیمی توجه چندانی به این موضوع نشده است رغم گوناگونیسفانه در کشور ما علأکه مت، خورد

ه دوام بتن و نحو بر ثرؤسازه های بتنی نشان دهنده نیاز به بررسی پارامترهای م نظر در ه مقاومت نهایی موردبو نرسیدن 

 های بادوام ازساخت سازه مصالح در توسعه پایداری و لزوم استفاده بهینه از .باشدو مراقبت آن می ریزیبتناجرای صحیح 

یکی از پارامترهای مهم . با توجه به اینکه نداهاهمیت ویژه ای برخوردار شد های اخیر ازجمله عواملی هستند که درسال

بندی، ، مقاومت، آببه خواص بتن سخت شده مانند: دواماین پارامتر  باشد.آن می آوریعملی حوهعات بتنی نساخت قط

 .ثیر بسزایی داردومت در برابر یخ زدگی و آب شدن تأسایشی، ثبات حجمی، مقامقاومت 


