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 چکیده

امروزه در بیشتر راه ها از بتن آسفالتی استفاده شده که برای ساخت و نگهداری این راه ها به حجم بالایی سنگدانه 

یکی از مهمترین  فعال % از مخلوط آسفالتی را تشکیل می دهند، نیاز می شود. فیلر معدنی59ها و فیلرهای معدنی که 

شکیل دهنده مخلوط آسفالتی با پر کردن فضای خالی، به دلیل نرمی و خصوصیات سطحی و ترکیب شیمیایی اجزا ت

های آسفالتی دارا می باشد. فیلرهای طبیعی زیادی در جهان نقش یک ماده فعال داشته و تاثیر مهمی در عملکرد مخلوط

اما به دلیل استفاده  توان نام برد.مولی و سنگ آهک میها سیمان پرتلند معگیرند که از جمله آنمورد استفاده قرار می

باشد. از اینرو استفاده از ها در صنعت ساخت و ساز، منابع این فیلرهای طبیعی با خطر اتمام رو به رو میآن بیش از حد

هدف اصلی  .پودرهای ضایعاتی بعنوان فیلر در مخلوط آسفالتی گرم در دهه اخیر مورد اهمیت و توجه قرار گرفته است

ی در پودر آجر، گرد کوره سیمان، خاکستر پوسته برنج و لای گرانیت شامل فیلرهای ضایعاتی برخی بررسی تحقیقاین 

رد و خواص مخلوط باشد. نتیجه حاصله از این فیلرها نشان داده است که باعث بهبود در عملکمیمخلوط آسفالتی گرم 

 .می شودمشکلات زیست محیطی کاهش  آسفالتی گرم و

 فیلر، ضایعات، مخلوط آسفالتی، محیط زیست کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

باشد. هدف از ها میرشد سریع تقاضا ترافیک و افزایش بارهای مجاز محوری مستلزم بهبود مواد در ساخت روسازی راه

ک و بارهای پیش بینی شده طراحی روسازی، ساخت روسازی ایمن، اقتصادی، با دوام و صاف و هموار که قادر به تحمل ترافی

باشند که باشد است. برای رسیدن به این هدف، کارشناسان، محققین و مهندسان به دنبال انتخاب موادی برای روسازی میمی

به عنوان  022[. فیلرها بخشی از ریزدانه عبوری از الک 1ها را به حدقل رسانده و باعث بهبود عملکرد روسازی شود ]خرابی

کنند، به ویژه ها وعملکرد مخلوط آسفالتی بازی میهای مخلوط آسفالتی نقش مهمی در تعیین ویژگیترین مولفهیکی از مهم

توانند ها تاثیر زیادی دارند. علاوه بر این میها و پر کردن فضای خالی بین سنگدانهاینکه در چسبندگی، قفل و بست بین دانه

. همچنین [0]ر خستگی، شیار شدگی و... مخلوط آسفالتی نیز تاثیر گذارند بر روانی، حساسیت رطوبتی، سختی، دوام، عم

فیلرها در درجه بندی، شکل ذرات، ناحیه سطح، حجم فضای خالی، ترکیب مواد معدنی و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 


