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با کاربرد راه یه های بتنی وارزیابی روش های اندازه گیری مقاومت لغزشی ر

  نفوذپذیری
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 چکیده

 بــهســاخت وســیله نقلیــه، باعــث افــزایش دائــم ســرعت و نیــاز بــیش از پــیش و  رشــد ســریع تکنولــوژی           

 .راه محسوب می شوداز مباحث اجتناب ناپذیر در ایمنی  مقاومت لغزندگی به همین دلیل  اصـطکاک شـده اسـت ترمــز و           

 روش های متعددی برای اندازه ز عوامل مهم در جاده می باشد.ا هاراهسطح رویه در گیری مقدار لغزش اندازه ین رو ااز           .

 توجه به اینکه در مناطق  است.بامزایایی دارای معایب و  یکهر که  راه وجود داردمقاومت لغزشی رویه های بتنی گیری            

 می باشد.دارد، روش اندازه گیری آن نیز مهم لغزندگی آن  تاثیر عمده ای بر مقاومتبتنی  های بارانی نفوذپذیری رویه           

 نفوذهای بتنی راه با توجه به میزان انتخاب مناسب ترین روش برای اندازه گیری مقاومت لغزشی رویه هدف از این مقاله            

 در و مناسب ترین روشبررسی  مقاومت لغزندگی رویه بتنی راه یمنظور روش های اندازه گیر برای اینمی باشد. پذیری            

 این خصوص انتخاب گردیده است.           

 ، روش های اندازه گیری، نفوذپذیریراه رویه بتنیمقاومت لغزندگی، واژه های کلیدی: 

 

 مقدمه -1

  باشدقاومت در برابر لغزندگی می م ویه های بتنی مشخصات مختلفی دارند که یکی از آنها در ارتباط با ایمنی راه،ر

ــه امروزه ــات در ای ویژه جایگاه کـ ــی مطالعـ ــات فنینیز  و طراحـ ــا کلی بطور وراهها داشته  اقتصادی و ملاحظـ ــریب بـ  ضـ

  .شود می بیان راه رویه و لاستیک اصـطکاک بین

ـدت افزایش و ایجاد عوامل از یکی راه سطح و تایر مشترک فصل در اصطکاک کاهش ـادفات ش ـاده تص ـناخت  ای ج ـدهش  ش

ـت ـدار. اس ـطکاک مق ـتگی اص ـه بس  ادهج سطح خیس شرایط در که دارد نقلیه وسیله مشخصات و جاده سطح خصوصیات ب

 در هوای بارانی می باشد. هابنابراین نفوذپذیری رویه بتنی از عوامل موثر در مقاومت لغزندگی رویه بتنی راه .است بحرانی

 

 

 


