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 چکیده

گشته تخریب محیط زیست  در اثر مصرف بیش از حد آنها که منجر به منابع و مصالح از کشورهای توسعه یافته بدلیل کاهشبسیاری  در

. از میتواند مفید واقع گردددر جهت افزایش مقاومت  مناسب بازیافتی و فرآوری شده بعنوان یک جایگزین  است، استفاده از برخی مواد 

قاومت الیاف شیشه و خاکستر شلتوک پوسته برنج به عنوان جایگزین بخشی از سیمان، بر م این تحقیق به مکانیزم تاثیرات این رو در

روزه پرداخته شده است. برای بتن تازه آزمایش های مربوط به بتن خود متراکم انجام شد و پس از تایید  28کششی بتن در سن 

، به عمل آوری نمونه ها T50، آزمایش جریان اسلامپ و  L، آزمایش جعبه Vآزمایشهای تازه مبنی بر خود متراکمی شامل آزمایش قیف 

روز پرداخته شد. سپس نمونه های ساخته شده تحت آزمایش کششی قرار گرفتند. متغیرهای مورد  28سن  در محیط آب معمولی در

درصد وزنی سیمان و الیاف  20،10،0بررسی در مطالعه ی آزمایشگاهی حاضر به ترتیب شامل مقدار خاکستر شلتوک پوسته برنج به میزان 

 گرفته شد.درصد وزنی سیمان در نظر  1، 5/0، 0شیشه به میزان 

مورد ارزیابی قرارگرفت.  های ساخته شده طرح اختلاط مختلف ساخته شد و مقاومت کششی بتن 9با توجه به مقادیر اشاره شده ، تعداد 

نتایج حاصل نشان می دهد استفاده از خاکستر شلتوک پوسته برنج در اکثر حالت های مورد بررسی منجر به کاهش مقاومت کششی شده 

درصد خاکستر شلتوک پوسته برنج ، مقاومت کششی نمونه نسبت به  10درصد الیاف شیشه و  5/0ر حالت استفاده از است همچنین د

درصد افزایش یافته است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان به این نتیجه دست یافت که استفاده  38/0به میزان  RHAحالت بدون 

 روزه ندارد. 28لیاف شیشه نقش چندان تاثیر گذاری بر روی مقاومت کششی نمونه های ترکیبی از خاکستر شلتوک پوسته برنج و ا

 روزه 28بتن خود متراکم ، الیاف شیشه، خاکستر شلتوک پوسته برنج، مقاومت کششی نمونه : کلمات کلیدی

 .مقدمه1

 و ساخت در صنعت این اهمیت رغم به شود، می محسوب کشور توسعه های زیرساخت از آن، به وابسته صنایع و بتن صنعت

 عدم. نیست مناسب کشور در آن مصرف و تولید چرخه زیست، محیط های آلودگی و انرژی مصرف در آن تأثیر همچنین ساز،

 ترین اصلی از( کم دوام و مقاومت) نامناسب وخواص کیفیت با های بتن مصرف و تولید و بتن ساخت در سیمان بهینه مصرف

 های بتن از استفاده اخیر، دهه چند در بتن اجرای و ساخت در انقلابی توسعه مهمترین باشد، می مهم صنعت این معضلات

 تراکم به نیاز بدون زیاد بسیار روانی داشتن علت به که شود می گفته بتنی به تراکم خود بتن [1]باشد می( SCC)  خودتراکم

 .کند ایجاد بالا تراکم با بتنی قالب، کردن پر با و گرفته قرار آرماتور، از تراکمی هر با و قالبی هر در راحتی به لرزه یا

 ساختمانهای قبیل از مختلف های پروژه در تکنولوژی پیشرفت با همگام آن مصرف و تولید که است مصالحی از یکی بتن 

 ارزان از استفاده با مرکب ماده این ساخت. است یافته رواج غیره و آبیاری کاناهای پوشش بنادر، ها، نیروگاه سدها، مسکونی،


