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Abstract 

Introduction: Photo-catalyst decomposition of dye by TiO2 nanoparticles has many advantages including lack of 

need for high energy and high output, full mineralization in less time and so on. With increasing TiO2 and dye 

concentration, the rate of decomposition increases to a certain level as well. About 1 to 20% of used dye in painting 

is lost during operations and enters into wastewater, so dye is one of the considerable contaminates of textile indus-

tries wastewater. Some common methods of dye removal include burning, biological treatment, advanced oxidation, 

ozonization and adsorption. The goal of this study is surveying of the application and effective factors in removal of 

dye using TiO2. 

Methods: this study was carried out by reviewing on the performed studies on TiO2 nanoparticles in removal of 

dye and searching in springer, sid, Iran Doc, Iran Medex, Pup Med and Science direct databases. 

Conclusion: According to mentioned advantages for photocatalyst decomposition by TiO2 nanoparticles, it seems 

that this method is a suitable approach for decomposition and deterioration of dye in textile industries wastewater. 

The optimal pH for photo catalyst decomposition by nano scale TiO2 is acidic pH. Increasing of temperature results 

in acceleration in the reaction. 
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 مقاله اصیل

 اکسید تیتانیومدی نانوذرات بارنگ  یستیفتوکاتال یهتجز
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 چکیده

کامل  سازییبالا، معدن یبالا و بازده یبه انرژ یازاز جمله عدم ن یادیز یایمزا یدارا 2TiOرنگ توسط نانو ذرات  یستیفتوکاتال یهتجز مقدمه و هدف:

درصد رنگ  20تا  1حدود . یابدیم یشسطح خاص، افزا یکو غلظت رنگ تا  2TiOغلظت ذرات  یشبا افزا یه. سرعت تجزباشدیدر زمان ماند کمتر و ... م

. شدبایم ینساج یعمهم در فاضلاب صنا هاییندهاز آلا یکیرنگ  ینرو. از اشودیپساب م و وارد رودیاز دست م یاتعمل یندر ح یزیآممورد استفاده در رنگ

 ینهدف از ا باشندیجامد م یفازها یرو جذبو  ی،زنازن یشرفته،پ یداسیوناکس یولوژیکی،ب یهمتداول در حذف رنگ شامل سوزاندن، تصف یهاروش یبرخ

 بود. 2TiOکاربرد و عوامل موثر در حذف رنگ با استفاده از  یمطالعه بررس

 یاطلاعات هاییگاهدر حذف رنگ، و جستجو در پا 2TiOنانو ذرات  یبر مطالعات انجام شده بر رو یمطالعه بصورت مرور ینا روش بررسی:

Sciencedirect, Pup Med, Iranmedex, Irandoc, Sid, Springer است. یدهانجام گرد یرهو غ 

 یهتجز یمناسب برا یروش، راهکار ینکه ا رسدینظر م، به 2TiOتوسط نانو ذرات  یستیفتوکاتال یهتجز یذکر شده برا یایبا توجه به مزا نتیجه گیری:

موجب  یزدما ن یش. افزاباشدیم یدیاس 2TiO، Hpتوسط نانوذرات  توکاتالیستیف یهتجز یبرا ینهبه pH .باشد ینساج یعرنگ موجود در پساب صنا یبو تخر

 شودیانجام واکنش م یعتسر

 یستفتوکاتال ی،پساب نساج یی،، رنگ زدا2TiO واژگان کلیدی:
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