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  70016کد مقاله:  

 

 یده ـچک
 

 شرفتی. امروزه با توجه به پباشدیم وسازساختمصالح در صنعت  نترییو کاربرد ترینپرمصرف ن،تریاز مهم یکیبتن 
. اندداشته ییکاربرد به سزا یبتن هایدر مخلوط یمریپل افیمختلف استفاده از نانو مواد و ال هایعلم و توسعه آن در جهت

کوتاه مدت و  هاییاز وجود خراب یریدر بتن و جلوگ یمقاومت فشار به خصوص یشاخصه مقاومت تاهمی به توجه با
داشتن شاخصه  لیبه دل تراکممت و خودمقاوهمچون بتن پر ایژهیو هایامروزه استفاده از بتن ینگهدار یبالا نهیهز

با توجه  قیتحق نی. در اباشدیم یکاربرد اریبس تیاهم یو دارا یمعمول یعمران هایبه تراکم در پروژه ازیو عدم ن یمقاومت
و دوام و استفاده از نانو  یکشش ،یخمش ،یمقاومت فشار هایشیدر آزما یدو مخلوط بتن نیا یشگاهیآزما یابیبه ارز

 یافیال یمرپلی کنندهو استفاده از مسلح ناینانو آهک و نانو آلوم س،یلیهمچون نانو س یوزن مختلف یها-با درصد یمواد
 بود. مخواهی خودتراکم و مقاومتپر یبتن هایوطشاهد رشد مقاومت در مخل
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