
 1

 
 
 
 
 

 مشخصه هاي ژئومكانيكي ماسه هاي رس دار تثبيت شده با آهك
 

   دانشكده  فني دانشگاه گيلان-، استاديار، گروه مهندسي عمران ١دكتر مهيار عرباني
  مكانيك خاك و پي، دانشكده  فني دانشگاه گيلان-، فوق ليسانس مهندسي عمران٢مهدي ويس كرمي

   m_arbani@yahoo.com, 2 mvk_1980@yahoo.com 1  :ي   پست الكترونيك٠١٣١٦٦٩٠٢٧٠: تلفن
 
 

 چكيده
ماسه هاي رس دار در صورت داشتن خواص خميري و تغيير شكل پذيري پايين و مقاومت بالا داراي عملكردي مطلوب، به عنوان      

كاهش .  راهها هستند  ساختگاه بسياري از پروژه هاي عمراني، لايه هاي مختلف روسازي ها و يك لايه ي محافظتي براي بستر                  
خصوصيات تغييرشكل پذيري و افزايش پارامترهاي مقاومتي، بسته به نوع پروژه و ماهيت بارهاي وارده بر اين مصالح يا به بيان                       

تثبيت آهكي خاكريزهاي رس دار روشي ارزان و       . ديگر اصلاح خواص مكانيكي آنها به كمك روشهاي مختلفي امكان پذير است           
برخي مشخصه هاي مهم ژئومكانيكي اين مصالح مانند مقاومت فشاري،         . بود پارامترهاي مكانيكي اين مصالح است     نتيجه بخش در به  

 .مقاومت كششي، ضرايب الاستيسيته و ارتباط بين اين پارامترها در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است
ئولينيت به طور مصنوعي تهيه شدند و پس از تثبيت با             ماسه هاي با دانه بندي هاي مختلف و درصدهاي رس متفاوت از نوع كا            

بررسي هاي نشان مي دهند كه توزيع     .  قرار گرفتند  CBRدرصدهاي مختلف آهك مورد آزمايشهاي فشاري و كششي و آزمايش            
همچنين براي  . دانه بندي و به خصوص درصد رس تاثير چشمگيري بر ويژگي هاي مكانيكي اين مصالح ايجاد مي نمايد                       

در مجموع نتايج   . نه بندي هاي مورد استفاده مقاومت كششي رابطه ي مستقيمي با مقاومت فشاري تك محوري اين مصالح دارد              دا
اين بررسي ها بيانگر آن است كه تثبيت آهكي ماسه هاي داراي دانه بندي پيوسته با مقدار كافي مصالح ريزدانه در اندازه ي رس،                    

ي آنها مي گردد و استفاده از اين مصالح را به عنوان لايه هاي مناسب باربر با تغييرشكل پذيري                  منجر به بهبود مشخصه هاي مكانيك    
 .پايين مقدور مي سازد
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 مقدمه .١

 مختلفي وجود دارد كه در قالب روشهاي متنوع بهسازي قرار                 براي تامين مقاومت مناسب خاك، روشهاي        
بسته به  . برخي از اين روشها عبارت از متراكم سازي خاك، پيش بارگذاري، اختلاط و تثبيت خاك هستند              . مي گيرند

تثبيت خاكها  . نوع پروژه و شرايط ساختگاه يكي از اين روشها به عنوان روش مناسب جهت تثبيت، انتخاب مي شود                  
به كمك موادي چون سيمان يا آهك از جمله روشهاي كاربردي هستند كه در گستره ي وسيعي از پروژه هاي                           

استفاده از آهك قديمي ترين روش تثبيت راهها در جهان            . [1]عمراني به خصوص در راهسازي استفاده مي شوند        
ك در فرآيند تثبيت خاك، با ذرات و        مواد افزوده شده به خا    . [2]است كه قدمت آن به عصر روميان باستان مي رسد        

 


