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 خلاصه
ــا  ــار مكـ ــا آهـــك و   (CL)نيكي نـــوع خـــاك رس در ايـــن تحقيـــق، رفتـ ــا اليـــاف بـــر حســـب درصـــد  مســـلحتثبيـــت شـــده بـ    Wfوزنـــي  بـ

. اسـت  رفتـه گاليـاف مـورد بررسـي قرار   ) Ar=نسبت طول به ضخامت اليـاف ( Arو نسبت ابعاد) Wf=خاك خشك وزن  نسبت وزن خشك الياف به(
درصـد   2و 5/1، 5/0،1متـر و در درصـدهاي    ميلـي  19و12 ،6هاي طول هب پروپيلن درصد وزني و الياف پلي 6و2جهت تثبيت خاك از آهك به ميزان 

ي خاك رس در آزمايشگاه با آهـك و اليـاف در درصـدهاي وزنـي ذكرشـده      ها است كه نمونه صورت بدينمراحل تحقيق . است استفاده شده يوزن
، (CBR)هـاي تـراكم، ظرفيـت بـاربري      آزمـايش تحـت    درجـه سـانتيگراد،   50سـاعت در دمـاي    48آوري بـه مـدت    پس از عمل ها تركيب ونمونه

 CBRد كه حضور الياف به همراه آهك در خاك باعث افزايش مقاومت نهـايي،  نده مي نتايج  نشان. اند ش غيرمستقيم قرارگرفتهشمحوري و ك تك
   .شود ها مي نمونه مقاومت كششيو 
  

  .محوري ، آزمايش كشش غيرمستقيم ، آزمايش تكCBRخاك تثبيت شده، الياف پلي پروپيلن، : كلمات كليدي
  
  

  مقدمه - 1
اين عناصر بايد از مقاومت كششي بالا، خزش كم . باشد مي مفهوم تسليح خاك، اضافه نمودن عناصري مقاوم به خاك جهت بهبود خواص مكانيكي آن

ي ها تنش ي خاكها كند كه در آن دانه مي ايجادكننده در خاك، محيطي مركب  استفاده از عناصر مسلح. و دوام زياد در محيط خاك برخوردار باشند
ي خاك موجب بهبود و افزايش ها ي كششي را دارند و درگيري عناصر تسليح با دانهها فشاري را تحمل كرده و عناصر تسليح نيز وظيفه تحمل تنش

جهت پايداري و تثبيت  ها يرمثال مص ربه طو. دارداي طولاني  استفاده از اجزا و عناصر تقويتي در خاك سابقه. گردد مي پذيري خاك مقاومت و شكل
 از قديم رايج بوده و هنوز نيز استفاده) ملات كاه گل(به كارگيري پوشال و كاه در تسليح گل . كردند مي از روياندن گياه خيزران استفاده ها شيب
هنگام استفاده از الياف جهت . و غيره ها ، ژئوتكستايلها ، تسمهالياف: شوندعبارتنداز مي مصالحي كه به طور متداول در تسليح خاك استفاده. شود مي

 [Randomly Distributed Fiber- Reinforced soil]ودرنتيجه الياف بصورت تصادفي   كرده تسليح خاك، معمولاً خاك را با الياف مخلوط
 خاك در تمام جهات تقويت شده و صفحات ضعيف حذف هاين است ك (RDFS)ي با توزيع تصادفي ها سيستم از مزاياي. شوند مي در خاك توزيع 

  .شود مي
: بخشد مي را تحت بارهاي استاتيكي و ديناميكي بهبود ها دهد كه استفاده از الياف به طور مؤثري عملكرد خاك مي مطالعات انجام شده نشان

ي مسي را در دستگاه برش مستقيم مطالعه و با تجزيه و تحليل ها مي ماسه مسلح شده با الياف پلاستيكي، الياف گياهي و سيها گري واهاشي رفتار نمونه
 CBRي برش مستقيم و ها سون و خاير با انجام آزمايشبن]. 1[را تعيين و اعلام نمودند  نتايج حاصله، مقدار الياف لازم براي شرايط بهينه مقاومت برشي
ي تك محوري و سه محوري، تأثير افزودن ها ونگ و فراست طي انجام آزمايش]. 2[د به مطالعه در مورد تسليح خاك توسط نوارهاي پلي اتيلن پرداختن

دار مطالعه كردند و نشان دادند كه اضافه نمودن اين الياف به  اي رس ي ماسهها ي پليمري را به خاك در بهبود رفتار مكانيكي خاكها بعضي از تراشه
ي برش مستقيم بر روي ماسه ها تار با انجام آزمايشيشوبريج و س]. 3[دهد  مي ا نيز افزايشر ها خاك ضمن افزايش مقاومت برشي، شكل پذيري نمونه

درصد وزني و زبري اين عناصر را بر تغييرات مقاومت برشي ماسه مورد مطالعه قرار دادند و نتيجه گرفتند كه  ،مسلح شده با عناصر مختلف، اثرات سختي

 


