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 خلاصه

 به کارگیریمحدود است و لذا  نیز امروزه وجود ضایعات بتنی مشکلات زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است، از طرفی مواد معدنی مورد استفاده در بتن

هدف از این پژوهش، به کارگیری و حفظ منابع طبیعی برای نسل های آینده می گردد. کاهش تخریب زیست محیطیمنجر به  در بتن جدید سنگدانه های ضایعاتی بتنی

درصدهای طبیعی و با شن و ماسهبا  بتنی بازیافتیریزدانه و درشت دانهنسبت جایگزینی  می باشد. در بتن جدید سنگدانه های بازیافتی بتنی به عنوان ریزدانه و درشت دانه

کیلوگرم در هر متر مکعب بتن و نسبت آب به  552ر نظر گرفته شده است. مقدار سیمان در تمامی طرح های اختلاط % د000و  52،  20، 52 ، 0به ترتیب برابر مشابه

و  52،00،  5ن سخت شده شامل مقاومت فشاری  در سنین آزمایش جریان اسلامپ روی بتن تازه و آزمایش های بتدر نظر گرفته شده است.  52/0سیمان مقدار ثابت 

با مکانیکی نمونه ها به کار گرفته شدند. -روزه  برای تعیین خواص فیزیکی 52روزه ، مقاومت کششی، خمشی، جذب آب و سرعت امواج التراسونیک نیز در سن 00

ی ، کاهش در مقاومت فشاری، کششی، خمشی وسرعت امواج التراسونیک و همچنین افزایش افزایش درصد جایگزینی سنگدانه های بتنی بازیافتی با سنگدانه های طبیع

 ساعته ی نمونه ها مشاهده شده است. استفاده از سنگدانه های بازیافتی بتنی در بتن جدید دارای فوایدی نظیرکاهش جزئی وزن واحد حجم بتن 55در درصد جذب آب 

 نیزمی باشد.

 

 آب مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، مقاومت کششی، جذب ،بازیافتیبتن کلمات کلیدی: 
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بزا ایزن    استفاده از بتن در صنعت ساخت روز به روز در حال افززایش اسزت.   در سالیان اخیر استفاده از بتن در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است و

د یز کمبود منابع معدنی مورد استفاده جهت تهیه سنگدانه های طبیعی مواجه خواهیم شزد و نزاگزیر با  در آینده ای نه چندان دوربه طور قطع با  روند افزایش

با توجه به محدودیت عمر سازه های بتنزی و همچنزین تخریزب سزازه هزای بتنزی بزر اثزر           به دنبال یافتن جایگزینی مناسب برای سنگدانه های طبیعی باشیم.

که انباشته شزدن آن هزا در مکزان هزای     و ... ، همواره  با حجم انبوهی از بتن های ضایعاتی و  تخریبی مواجه هستیم  عوامل طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان

استفاده ی مجدد از بتن های قدیمی ضایعاتی در بتن جدید به عنزوان  مشکلات زیادی را برای محیط زیست به وجود آورده است. ( Landfillدفن زباله )

هزینزه   ی بتنی، سبب حفظ منابع معدنی، کاهش استفاده از سنگدانه های طبیعی، حفظ محیط زیست،کاهش مصرف انزریی و کزاهش  سنگدانه های بازیافت

 .]5و0[های ساخت و ساز می شود
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