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 چکيده
 بدين دليل غيرقابل حل در حلال بوده و            اتصالات عرضي به هم وصل شده اند،        زنجيرهاي آنها بوسيله  هيدروژل ها پليمرهايي هستند كه             

و ) مانند دما (الكتريكي، گرمايي    ميدان: هايي مانند  هيدروژل ها وقتي در معرض محرك     . مي توانند چندين برابر حجم خود آب جذب كنند          
از اين رفتار تورمي هيدروژل ها در توسعه سسيستم هاي رهايش دارو در            . مي شوند) متورم(بسط   منقبض يا من   ،قرار ميگيرند ) pHمانند     (شيميايي  

 ـ متيلن بيس آكريل آميد تهيه ’N,Nدر اين پروژه هيدروژل هاي اكريليك اسيد و متااكريليك اسيد با عامل شبكه كننده          .  است پزشكي استفاده شده  
مختلف بافري اندازه گيري شد و جرم مولكولي بين شبكه كننده ها و دانسيته شبكه كننده اندازه گيري             تورم اين هيدروژل ها در محيط هاي      . گرديد

ن   محيط با هيدروژل، به ميزان هاي متفاوت يونيزه مي شوند و براي جبرا            pHهيدروژل ها با قرار گرفتن در محيط هاي مائي، بسته به اختلاف            . شد
 محيط به سمت محيط هاي بازي، تورم به خاطر افزايش يونيزا  سيون در هيدروژل ها                pHبا بالا رفتن    . ندعدم تعادل فشار اسمزي متورم مي گرد      

هاي مختلف نيز مورد بررسي     pH ميزا ن تشكيل كمپلكس بين پليمر پلي اتيلن گليكول و هيدروژل هاي مورد نظر در              در اين مقاله   افزايش مي يابد 
يليك اسيد شرايط بهتري برا ي تشكيل كمپلكس دا شته و محيط هاي اسيدي تر براي تشكيل كمپلكس                   نتايج نشان داد كه متاكر       .قرار گرفت 

با اندازه گيري تورم هيدروژل هاي كمپلكس شده مشاهده گرديد كه تورم كاهش يافته و زمان رسيدن به تعادل كوتاهتر                        . مناسب تر مي باشد 
 .مي  شود
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 مقدمه
 

هاي  ها پليمرهايي هستند که شامل گروه        الکتروليتپلي        
 .نيزه شدن بر روي زنجيرهاي خود مي باشند                قابل يو   

توانند آنيوني، کاتيوني، يا آمفوليتيکي        ها مي  الکتروليتپلي 
 ].۱[بوده و هم به طور طبيعي و سنتزي تهيه گردند

 

هاي اخير در       و دما در سال        pHهاي حساس به        لژ       
و کاربردهاي مختلفي از قبيل کنترل رهايش دارو                      

 .]۲ـ۵[اندفرآيندهاي جداسازي پيشنهاد شده 
 


