
كردن الاستومرهاي  نرم"

اولفيني، پلاستيكهاي نيمه بلوري  پلي

و مخلوطهاي گره خورده در حين 

 "اختلاط مذابي

 
پژوه ـ دكتري پليمر دانشكده      درضـا حقيقت  يحم

  ۱۷۶۶۵-۳۵۱فني دانشگاه تهران ـ صندوق پستي 

محمـود ترابـي انگجي ـ دكتري پليمر ـ استاد و           

 شگاه تهرانعضو هيئت علمي دانشكده فني ـ دان

 

 

 : چكيده-۱

 به شكل ايزوتكتيك نوع     PPاولفيـنهاي نـيمه بلوري مانند        پلـي 

PP   شبه آرايشي (و سينيديوتكتيك )  آرايشي  هم( تولـيد داخل (

 نسبتاً بالا، ترد و     Tgدر دمـاي پاييـن بخاطـر تبلور يكسانشان و           

در ايــن مــورد مشــخص شــده اســت كــه  . شــوند شــكننده مــي

ــترهاي آليفاتيكـــي غيرق ــا اسـ ــژه، تالاتهـ  و ۱طبـــي معينـــي بويـ

 تركيــب Tgتوانــند تــا حــد زيــادي   مــنومري مــي۲سباســاتهاي

باشد،   را كـه همسوي با ملاحظات حجم آزاد مي         PPآمـورف   

نقطـه ذوب جـزء بلـوري نيز كمي كاهش داده           . كـاهش دهـند   

 در مــورد سيســتمهاي  PPســازي  ايــن روش نــرم .شــود مــي

 PPختلاط مذابي   غيرهمگن الاستومري گره زده شده در طي ا       

نرم كننده در هر    . و در حضـور يـك نرم كننده بكار گرفته شد          

 Tgبنابراين، دماهاي   . دو جـزء پليمري مخلوط پراكنده گرديد      

 در طي نرمسازي همزمان هر دو       PPفازهـاي الاسـتومري و      

توانـند شديداً كاهش يابند كه در نتيجه آن    فـاز پلـيمري مـي     

 و زيــر آن -oc۴۰اي العــاده ســاخت در دمــ يــك مــاده فــوق

 نرم  PPاز آنجايـي كه تنها جزء آمورف        . شـود  حاصـل مـي   

شـود و محــدوده دمايــي   شــود، جـزء بلــوري مـتاثر نمــي   مـي 

(الاستومرهاي گرمانرم   . شود كاربـردي بالاتـر نگهداشته مي     

TPE (      حاصـله، تـوازن خواص مهندسي تاoc۱۲۵- داشته و 

 هاي نرم TPEبدلـيل جلوگـيري از رفتار تسليمي، نسبت به          

 .باشند تر مي نشده الاستيك

ــيدي ــاي كل ــن ؛  : واژه ه ــي پروپيل ــازي؛ پل نرمس

 .الاستومرها

 : مقدمه-۲

افـزودن حلالهـاي سـبك مانند روغنهاي هيدروكربني         

ــنعت   ــنولوژي ثابتــــي در صــ ــتومرها، تكــ ــه الاســ بــ

تري   پاييـن  Tgاگـر حـلال     . باشـد  سـازي مـي    لاسـتيك 

له پايين آورده    حاص Tgنسبت به الاستومر داشته باشد،      

نرم . شود شـده و اصـطلاحاً بـدان نـرم كننده اطلاق مي           

ــيمر     ــا پل ــيعي ب ــي وس ــر در محــدوده تركيب ــنده موث كن

اي غير   پذيـر است و در محدوده دمايي گسترده        امـتزاج 

بنابراين پليمرها متورم گرديده و نهايتاً در      . باشد فرار مي 

ثابت شده . گـردند  حلالهـاي سـبك غـيرفعال حـل مـي      

 كــه نــيروي محــركه ايــن فرآيــند افــزايش زيــاد  اســت

بـوده كه تغيير متناظر مقدار      ) T∆S(آنتروپـي اخـتلاط     

 :شود، بنابراين در مقايسه كم مي) H∆(انرژي داخلي 

 ١


