
 
 

مقايسه ميزان خوردگي فولاد توسط باكتريهاي احيا كننده 
 سولفات در كشت هاي بسته و نيمه پيوسته

 
 ،۲، ناصر قائمي۱جواد حامدي ،۱*اشرف السادات نوحي

۱، رمضانعلي طاهري۳رضا جواهردشتي
. 

 ن گروه شيمي دانشكده علوم دانشگاه تهرا-۲،گروه زيست شناسي دانشكده علوم دانشگاه تهران-۱
   دانشگاه موناش، استراليا- دانشكده فيزيك و مهندسي مواد-۳

 
 چكيده

 سويه دسولفوويبريو جدا شده از مناطق مختلف ايران بر وضعيت خوردگي       ۱۲در اين تحقيق تاثير     
 Stainless Steel 302 و   Ck75 ,St37سه نمونه فولاد با كاربرد زياد در صنعت به شماره هاي             

هاي بسته در لوله آزمايش و         خوردگي كاهش وزن در دو گروه كشت         هاي آزمايش.  بررسي شد 
هاي انجام شده نرخ خوردگي تمام        در آزمايش . هاي نيمه پيوسته در راكتور ويژه انجام شد         كشت

 سويه آزمايش   ۱۲سويه ها در كشت نيمه  پيوسته بيشتر از كشت بسته بود و ميزان اين افزوني در                
نتايج بدست آمده از آزمايش كاهش وزن توسط سه كوپن             . ودمتغير ب % ۹۰تا  % ۴۰شده بين   

فولادي متفاوت و سويه هاي يكسان تاثير تركيب شيميايي فولاد بر خوردگي ميكروبي را نيز                    
هاي جداشده نيز به روش پتانسيومتري با استفاده از         توسط سويه  H2Sميزان توليد   . نمايان ساخت 

/2−يون الكترودهاي انتخابگر  SAgوAgClAg ها  نتايج بدست آمده از آزمايش       .  بررسي شد   /
بررسي نقش توليد    . رابطه اي بين ميزان توليد سولفيد در محيط و نرخ خوردگي نشان نداد                 

پليمرهاي خارج سلولي و ميزان خورندگي سويه ها نشان مي دهد كه بين توليد پليمرهاي خارج                 
هاي حفره اي روي سطح فولاد رابطه         خوردگي و بخصوص وجود خوردگي      سلولي و افزايش نرخ    

 .مستقيم وجود دارد
   

فولاد  خوردگي بيولوژيك، سولفيد هيدروژن،      هاي احياكننده سولفات، دسولفوويبريو،      باكتري :واژه هاي كليدي 
 .فولاد زنگ نزن كربني،

 

 رانيخوردگی ا انجمن كنگره ملي خوردگي

هشتمين كنگره ملي خوردگي
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