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 خلاصه

سازي به عنوان عامل تسلیح در  هاي فرسوده و ضایعات کارخانه لاستیک بررسی امکان استفاده از الیاف لاستیک پژوهش حاضرهدف از انجام 
کارخانه لاستیک سازي همچنین معضل دفع این مواد، تولید مقدار بسیار زیادي لاستیک فرسوده و ضایعات  هباشد. با توجه ب خاك رسی می

پژوهش در  باشد. می ضروري هاي ماندگار در طبیعتزباله از عظیمی منبع رشد از جلوگیري براي بلااستفاده و زائد این مواد از مجدد ي استفاده
یعی از سطح کشور را پوشش داده و به دلیل پهنه وس هاي رسیخاكاست . شده استفاده حاضر از دو نوع خاك رسی با خواص خمیري متفاوت

به منظور بررسی تغییرات خواص خاك  ها بوده است.هاي عمرانی از جمله جادهمقاومت و ظرفیت باربري کم همواره معضلی در برابر ساخت پروژه
خاك تسلیح و  توجه ظرفیت باربري یش قابلهنده افزاد استفاده شد. نتایج نشان هاي تراکم و نشانه باربري کالیفرنیایت از آزمایشبعد از تسلیح و تثب

واحد و  8/4را  با نشانه خمیري بیشترخاك  CBRباشد درصد می 5/1الیاف در بهترین حالت که درصد وزنی باشد. شده می تثبیت
CBR  فزایش ظرفیت باربري تثبیت با آهک و تسلیح با الیاف باعث ادهد. واحد افزایش می 3 حدوداًرا  با نشانه خمیري کمترخاك

خاك تسلیح شده و  یرگذاري مثبت الیاف روي ظرفیت باربري خاك بیشتر شود.تأثشود تا شود. تثبیت با آهک موجب میخاك می
 .شده نسبت به خاك خالص قابلیت جذب انرژي بالاتري دارد یتتثب
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 مهمقد .1
 

خـاك موجـود در محـل     است، بوده بشر توجه مورد وساز ساخت یرباز درد از سازه، گاه یهتک ترین یاصل و ساختمانی مصالح ینتر مهم عنوان به خاك
 افزایش صدد در پیوسته پژوهشگران]. به همین دلیل 1باشد و خصوصیات لازم را ندارد[ ساختگاه در بسیاري از موارد براي استفاده مورد نظر مناسب نمی

 بـا  تثبیـت  ماننـد  شـیمیایی  اصلاح تراکم، مانند اصلاح مکانیکی جمله از مختلفی هاي روش و آمده بر خاك خواص بهبود و مقاومت ظرفیت باربري،

 میـان،  ایـن  در .انـد  گرفتـه  کار زمینه به این در را زیاد کششی مقاومت با کمکی عناصر کارگیري به یا مسلح ایده خاك از استفاده و سیمان یا آهک

 و اصـلاح  بهسـازي  بـراي  مناسـب  روش یـک  عنوان به خاك خواص بهبود در آن زیاد تأثیر آسان و اجراي پایین، هزینه دلیل به خاك تسلیح روش

 نیتـر  کـم  بـه  را کـدام  هـر  ضـعف  ها آن زمان هم عملکرد که است، مختلف ماده نوع دو از متشکل ساختاري مسلح ]. خاك2شود[ یم شناخته خاك
 روشـی  بـه عنـوان   خـاك  تسـلیح  کنند. امروزه می تحمل را کششی هاي تنش تسلیح هاي المان و هاي فشاري تنش خاك ایده، این در رساند. می میزان
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