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  خلاصه

از آن زمان .فاده قرار گرفتبا دوام مورد است يبتن يبه سازه ها يابيبمنظور دست 1988ن بار در سال ياول يبتن خود متراكم برا
مورد استفاده قرار  يساختمان يشتر توسط شركتهاياساسا ب ،در ژاپن يعمل يانجام گرفت بتن در سازه ها يقات مختلفيتحق

ساخت بتن با  يبرا يش خود سازگاريآزما يطرح مخلوط و روشها يو عقل يك روش منطقيبه  يابيدست يقات برايتحق.گرفت
  .م گرفتانجا   1استاندارد 

از اين بتن .نسل جديد بتن است كه نياز به استفاده از لرزاننده ندارد وتحت تاثير وزن خود متراكم مي شود) SCC(بتن خود متراكم 
ميتوان در محل هاي با تراكم زياد آرماتور كه ويبره كردن بتن هاي سنتي در اين ناحيه مشكل است ، استفاده كرد كه در نتيجه آن 

در سازه ها موجب كاهش سطح مقطع اعضا ) HSC(و از طرفي كاربرد بتن مقاومت بالا . بالاي محصول نهايي خواهيم بودشاهد كيفيت 
، اما همانگونه كه مي دانيم با افزايش مقاومت بتن ، سازه داراي شكست  و افزايش فضاي مفيد بيشتر در طرح هاي معماري مي شود

خود تراكم كه مقا ومت قابل قبولي دارد پيشنهاد مي شود كه در اين حالت مقادير خيز و  در اين حالت كاربرد بتن.تردتري مي شود
    .عرض ترك خوردگي بتن تا مرحله سرويس پايين تر از مقادير مجاز و كمتر از بتن معمولي مي باشد

   يگارتست خود ساز يروشها –طرح مخلوط  – يخود سازگار -توسعه  -تن خود تراكم ب:  يديكل يواژه ها

  
  مقدمه

 يبرا. مورد توجه در ژاپن بود يموضوع اصل يبتن يسازه ها يداريمشكل دوام و پا1983در نين سال آغازيچند يبرا
تعداد  يجيكه كاهش تدريدر حال.باشد يهمراه با كارگران مجرب مورد لزوم م يبا دوام تراكم كاف يبتن يساختن سازه ها

به  يابيدست يك راه حل براي.ت كار سازه شده بوديفيكاهش مشابه در ك نجر بهكارگران ماهر در صنعت ساخت در ژاپن م
تواند در هر گوشه  يبتن خود تراكم است كه م يريبكارگت كار ساخت يفيبادوام بدون در نظر گرفتن ك يبتن يسازه ها

  )1شكل.(شود لرزانندهاج به دستگاه تراكم يله وزن خودش وبدون احتيقالب بوس

ن نوع يتوسعه ا يمطالعات برا.آشكار شد 1986در سال  OKAMURA به نام يله شخصين بتن بوسياز ا استفادهلزوم 
  .و انجام گرفته بوديدر دانشگاه توك   MAEKAWA و OZAWA لهيبتن بوس ييكارا يرو يعه اساسك مطاليبتن شامل 

كامل ) 2شكل(شكل  ياد نشان داده شده روبا استفاده از مو 1988ن بار در سال ياول ين نمونه بتن خود تراكم براينخست
ت يگر بطور رضايو خواص د يون ، بدون تراكم بعد از سختيدراسيو انقباض ، حرارت ه يت خشكينمونه مذكور با رعا.شد


