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  خلاصه
ثانيـاً  .  قرارداردBS8110 شود نوعي از بتن سبك سازه اي معرفي گردد كه اولاً از لحاظ مشخصات فني در محدوده استاندارد در اين مقاله سعي مي 

كـاربرد پوسـته    مطالعه تحقيقـاتي آزمايشگاهي  نتايج   بخشي از  ضمناً. ارزان مي باشد  بسيار   آن نسبت به ديگر بتن هاي سبك سازه اي           ساخت هزينه
الاستيـسيته و رفتـار    مـدول  ،چسبندگيمقاومت فشاري، مقاومت اين مقاله  در .ارائه مي گردد  بتن سبك    عنوان سنگدانه درشت در      بادام ضايعاتي به  

 كه اگرچه بتن حاوي پوسته بادام مـدول    مي دهد  نشان    نتايج .مي شود  بيان   بصورت نتيجه گيري  تغييرمكان خمشي بتن ساخته شده از پوسته بادام         
 نـسبت هـاي     بطوريكـه  ؛كه شكست تحت بارهاي طراحي قابل قبول است       كند  مي  معلوم  اما آزمايش تيرهاي درمقياس بزرگ      ارد  الاستيسيته كمي د  

نـشان مـي   تحقيقـات آزمايـشگاهي   نتايج .  قرار داردBS8110آيين نامه   مي باشد كه در محدوده مجاز263 و 252تغيير مكان خمشي دهانه بين 
كـم و همچنـين بـراي    هزينه  سازه هايي با عنوان سنگدانه درشت براي تهيه بتن سبك سازه اي خصوصاً براي ساخت              پوسته بادام به  دهد كه كاربرد    

  .راهكار خوبي مي باشداستفاده در ناحيه هاي زلزله خيز 
  

  .مقاومت چسبندگي،  سنگدانه پوسته بادام ، ماسه رودخانه اي ،بتن سبك سازه اي  : كليديكلمات
  

  مقدمه
تجديـد شـونده و شـامل    منـابع   بر پايه بجويند كه مصالح نويني را  تاهرا برآن داشت   و آلودگي جهان، بسياري از مهندسان      كاهش منابع ي از   انافزايش نگر 

ات مطالع ـ  و براي ساخت بتن استفاده مي شوندمصنوعيبسياري از سنگدانه هاي  . باشند در سازه ساختمان     زو مواد دور ري    استفاده از محصولات توليدي   
مشكل عمده در روند دستيابي به پوسـته بـادام مقـدار زيـاد        .]1[سازه اي بتن با سنگدانه سبك انجام مي پذيرد          در رابطه با مقاومت    تحقيقاتي بيشماري 

. شتر اسـت  كه اثر تـابش خورشـيد بيـشتر و بارنـدگي نيـز بي ـ             مي كند   رشد  مانند ايران   نيمه خشك   پوسته بادام در مناطق     . ]3و2 [زائدات توليدي است  
 كـاربرد  مقالـه در ايـن  .  شامل پوسته، تفاله ميوه و فاضلاب مـي شـود  ضايعاتاين . بدست مي آيد داتو زاي تفالهبادام گرفته مي شود و    دركارخانه روغن   

 تـن  11شت بـالغ بـر   در هر بار بردا.  هزار هكتار است115در ايران سطح تحت كشت بادام      . معرفي مي شود  بتن سبك   در ساخت    3پوسته بادام سنگدانه  
 حفـظ به ذخيره سازي منابع طبيعـي و  بادام نمي باشد بلكه    خصوص استفاده از پوسته     ربهره برداري از مواد زائد فقط د      . زباله پوسته بادام توليد مي شود     
 بـراي رفـع    عمليراهكارهاي مصنوعي  بنابراين اين نوع سنگدانه    ،افزايش تقاضا براي خانه هاي ارزان قيمت وجود دارد        . تعادل اكولوژيكي كمك مي كند    

نه هاي شكسته شده معمولي سبكتر از سنگدا% 60  مي باشد و تقريباkg/m3  600-500ًپوسته بادام داراي جرم حجمي سنگدانه .]4[ مي باشدنيازاين 
 سـازه اي  عناصر. مشابه مواد مصنوعي استدرشت دانه ته شده از اين سنگدانه به عنوان بتن سبك وزن ساخ.  در نهايت بتن سبك خواهد بودمي باشد و  

بادام و مسلح بـه آرمـاتور        رفتار تغييرمكان تير بتني ساخته شده از پوسته        مدول الاستيسيته و  چسبندگي،  مقاومت  شامل مقاومت فشاري،     مورد آزمايش 
  .ي شده استطبقه بند  به عنوان سنگدانه سبك وزنkg/m31200 داراي وزن خشك كمتر از يسنگدانه ها. مي باشد

  
  مصالح استفاده شده و نسبتهاي اختلاط

و فـوق  ) (ASماسه رودخانه اي به عنوان ريزدانه و پوسته بـادام  ) ASTM type1( شامل سيمان پرتلند معمولي (AS)اجزاي اصلي بتن پوسته بادام 
 ايـن  معمـولاً . پوسته بادام بدست مي آيـد  از شكستن AS دانه سنگ. ]5[اثر انقباض مي شود و داراي Fروان كننده نفتالين سولفونات فرمالدهيد با پايه 
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