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 خلاصه

ست موجب تمایز در رفتار تفاوت در ویژگی هاي مولکولی مولکول هاي سازنده آن هاکه مرتبط با خواص فیزیکی و شیمیایی مواد در طبیعت، 

 شناخت و پیش بینی رفتار مصالح مختلف یاري نماید. لذا شناخت ساختار مولکولی مواد مختلف می تواند ما را در .شودمییکدیگر  آنها نسبت به

همچنین پس  زد.پردامیهاي آسفالتی هاي روش شبیه سازي دینامیک ملکولی در شناخت و پیش بینی رفتار قیر و مخلوطاین مقاله به معرفی قابلیت

هاي بررسیهاي انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. وش شبیه سازي دینامیک ملکولی به بیان چند نمون از پژوهشاز معرفی ساختار ر

و پیش بینی  ترروشن شناختموجب  آن،هاي موجود در استفاده از علیرغم محدودیت این روش دهد کهصورت گرفته در این مقاله نشان می

هاي هاي بسیار پائین و استفاده از روشهاي ذاتی مواد با هزینهرفع بعضی نقیصههمچنین  قیر و مخلوط آسفالتی) و رفتار مصالح (از جملهتر درست

   شود.میاي بسیار پایه

 

 مخلوط آسفالتی، قیرشبیه سازي ملکولی، میدان نیرو،  کلمات کلیدي:

 
 

   مقدمه  .1

 
 

رفتارشناسی مواد به عنوان یک علم کاربردي از دیرباز مورد توجه نماید. متمایز می از یکدیگر ، رفتار آنها راطبیعت مواد درفیزیکی و شیمیایی  خواص

  .محققان بوده است

هاي مختلف که از اتمها مرتبط دانست. مولکولهاي سازنده آنهاي مولکولی مولکولاد را می توان به تفاوت در ویژگیتفاوت در خواص مو           

لذا شناخت  .شوند که ترکیب ساخته شده خصوصیات مکانیکی خاصی را از خود نشان دهدرایش خاصی ساخته شده اند موجب میهاي متفاوتی با آ

  ساختار مولکولی مواد مختلف می تواند ما را در نیل به هدف شناخت و پیش بینی رفتار مصالح مختلف یاري نماید.

نیز از نحوه آرایش و نوع مولکول دهدهاي محیطی از خود نشان میاز جمله نیرو و یا آسیب خارجی عکس العمل هایی که ماده در برابر عوامل          

ها بپردازند. لف به مدلسازي ساختار مولکولی آنگیرد. لذا این امر محققین را بر آن داشته تا با شناخت ساختار مولکولی مواد مختهاي آن سرچشمه می

  اي وارد شده مشاهده نمود.رهماده را در اثر عوامل خارجی و باها و در نتیجه آن رفتار دقت بالایی رفتار مولکول با شود که بتواناین موضوع سبب می

هاي وارد به مخلوط . بسیاري از آسیباسترفتار مخلوط آسفالتی که از قیر و سنگدانه تشکیل می شود به رفتار اجزاء تشکیل دهنده آن وابسته           

اي مناسبی را براي پیشگیري هتوان روشها میهاي قیر و سنگدانهکه در صورت شناخت صحیح از رفتار اي در مقیاس مولکولی بودهداراي منشأآسفالتی 

رد و هاي واسفالتی رفتار مخلوط در برابر نیروها بدست آمورد. البته باید توجه داشت که علاوه بر رفتار تک تک مواد تشکیل دهنده مخلوط آاز آن
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