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 خلاصه

انجام نحوه ساخت نمونه هاي آسفالتي موردنيازبراي  ،دراين مقاله .درانجام تحقيقات آزمايشگاهي نحوه ساخت نمونه هامي باشد كارهايكي ازمهم ترين 

تحت باراستاتيك فشاري تك محوري وسه محوري نمونه هاي ساخته شده درآزمايشات خزش . تشريح مي گردد اسفالتآ برروي رفتارتغييرشكل همطالع

 نمونه ها. موردنيازبوده استدرصد 5تا3وفضاي خالي درمحدوده ميليمتر100نمونه هاي استوانه اي باقطر ،براي انجام اين آزمايشات .استفاده مي گردند

مغزه گيري شدند ودرروش متراكم كننده غلتكي كوبيده شده بادريك روش نمونه ها ازبلوكهاي مكعبي  .بادوروش متفاوت تهيه وموردارزيابي قرارگرفتند

  ،بررسي هانشان داد كه براي آزمايشات خزش. چرخشي مغزه گيري شدند متراكم كنندهكوبيده شده توسط  باقطربزرگترو نمونه هاازيك نمونه استوانه ايديگر

  .راندارد متراكم كننده غلتكي شكلات مربوط به نمونه هاي تهيه شده ازچرخشي مناسبترمي باشد وم متراكم كننده بااستفاده از  تهيه نمونه ها

 

  نمونه استوانه اي ،متراكم كننده چرخشي ،متراكم كننده غلتكي ،آسفالت :كلمات كليدي        

  

  

  مقدمه .1

 

 ،روسازي راههادرجابجايي راحتكيفيت . ازحمل ونقل درآنهاصورت مي گيرد قابل توجهيراهها ازسرمايه هاي باارزش هركشوري مي باشند كه بخش 

دولتها ازبودجه عمومي هزينه هاي زيادي راصرف تعميرخرابي روسازي  ،براي حفظ شرايط مناسب راهها. ايمن واقتصادي كالاهاومسافرين نقش زيادي دارد

. ترك خوردگي وعريان شدگي است ،لف بروزمي نمايند كه مهمترين آنهاتغييرشكلخرابي روسازي هاي آسفالتي به شكل هاي مخت. راهها مي نمايند

نيازمند روسازي طراحي مناسب وموثر.  طراحي روسازي ها بايد به گونه اي باشدكه مقدارخرابي هاي مختلف درطول عمرطراحي ازحدمعيني تجاوزنكند

. مي باشد رفتارمصالح به كاررفته درپاسخ به شرايط تحميل شده به آن ،علاوه برآن. شودن تحميل مي آبه  درطول عمربهره برداري كه است شناخت شرايطي

درآزمايشگاه  ،درك رفتارمصالح درپاسخ به شرايط اعمال شده به آنها. باانجام مطالعات خاصي بدست مي آيدطي بارترافيكي وشرايط محياطلاعات مربوط به 

ابعادونحوه  ،درانتخاب شكل. مي گردددوشكل معين ساخته شده وموردآزمايش قرارگرفته وپاسخ آنهاثبت نمونه هايي ازمصالح باابعا. صورت مي گيرد
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