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 خلاصه

ايجاد درز و شكاف و در نهايت تخريب رويه بتن مي گردداز عواملي است كه هرساله باعث هدر رفـتن مقـادير   ترك هاي موجود در سطح بتن كه باعث 

بتن ماده اي است كه داراي رفتارهاي پيچيده اي در مراحل مختلف شكل گيري دارد و از مرحله اختلاط زيادي از منابع كشور و خسارت مالي مي باشد 

حله سخت شدگي را طي كرده و به مرحله بهره برداري ميرسد و حتي سال ها پس از آن نيز داراي خصوصيات ويژه اي مواد سازنده اش تا زماني كه مر

ضوابط و نكات لازمه آيين نامه اي و بعضا تجربـه   ،ميباشد كه باعث ميشود براي دست يافتن به بتن موردنظر مان در هر يك از اين حالات شكل گيري

بتن بخاطر اينكـه از انـواع    .در غير اينصورت پديده اي در بتن يعني ترك خوردگي بوجود مي آيد كه داراي انواع مختلفي ميباشدكه .اي را در نظر بگيريم

در اين تحقيق انواع تـرك هـايي كـه    . رفتار هاي متفاوتي در اثر انواع بارهاي وارده از خود نشان ميدهد ،ماده با خصوصيات متفاوت تشكيل شده است 

زه بتني امكان بوجود آمد نش وجود دارد بررسي و روش هاي مقابله با آنها مطالعه گرديده و در مورد هر يك از ترك ها موارد لازمـه بـراي   در يك سا

 .  جلوگيري از ترك خوردگي نتيجه گيري شده است
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  مقدمه.1

ر سطح بتن كه باعث ايجاد درز و شكاف و در نهايت تخريب رويه بتن مي گردداز عواملي است كه هرساله باعث هدر رفتن مقادير ترك هاي موجود د

بتن ماده اي است كه داراي رفتارهاي پيچيده اي در مراحل مختلف شكل گيري دارد و از مرحله اختلاط زيادي از منابع كشور و خسارت مالي مي باشد 

اش تا زماني كه مرحله سخت شدگي را طي كرده و به مرحله بهره برداري ميرسد و حتي سال ها پس از آن نيز داراي خصوصيات ويژه اي  مواد سازنده

ضوابط و نكات لازمه آيين نامه اي و بعضا تجربه  ،ميباشد كه باعث ميشود براي دست يافتن به بتن موردنظر مان در هر يك از اين حالات شكل گيري

بتن بخاطر اينكه از انواع  .كه در غير اينصورت پديده اي در بتن يعني ترك خوردگي بوجود مي آيد كه داراي انواع مختلفي ميباشد.در نظر بگيريم اي را

ك هايي كه در اين تحقيق انواع تر. رفتار هاي متفاوتي در اثر انواع بارهاي وارده از خود نشان ميدهد ،ماده با خصوصيات متفاوت تشكيل شده است 

مه براي در يك سازه بتني امكان بوجود آمد نش وجود دارد بررسي و روش هاي مقابله با آنها مطالعه گرديده و در مورد هر يك از ترك ها موارد لاز

  .  جلوگيري از ترك خوردگي نتيجه گيري شده است

  

 

                                                 
  


