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 خلاصه

های وزنی سیمان به ازای درصد-های وزنی گوناگون بر مقاومت فشاری خاکاتیلن با درصدر تحقیقاتی اثر یک نوع الیاف مصنوعی پلیدر این کا

های آزمایشی به روش تراکم آزمایشگاهی شامل تهیه نمونهآوری متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. برنامههای عملگوناگون سیمان و زمان

، 5، 3های عمل آوری متفاوت )درصد( و زمان 10و  8، 5درصد( و سیمان ) 55/1و  1، 55/0، 5/0های وزنی مختلف الیاف )صداستاتیکی برای در

و  یونیرگرس یسازبه مدل یشگاهیآزما جیاز نتا ها بود. علاوه بر آن با استفادهروزه( و اجرای آزمایش تعیین مقاومت فشاری بر روی آن 58و  11

نتایج نشان داد که افزودن الیاف  شد. پرداخته افیمسلح شده با ال مانیس-و خاک مانیس-خاک یمؤثر بر مقاومت فشار یهاریتغم تیحساس لیتحل

به  مقاومت افزایشگردد، به طوری که میسیمان -خاک و کاهش شکنندگی سبب افزایش میزان مقاومت فشاریبه طور کلی سیمان -به خاک

 .باشدمیآوری نمونه و درصد وزنی الیاف مان، زمان عملترتیب تابعی از درصد وزنی سی

 

 سازی رگرسیونی، تحلیل حساسیتسیمان، مدل-اتیلن، مقاومت فشاری خاکالیاف مصنوعی پلیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1
 

مختلف از  یعمران یهاپروژهاز  یاربردمناسب جهت احداث و بهره یبه مصالح ساختمان ازین ،یو توسعه شهر تیجمع ریامروزه با توجه به رشد چشمگ

 یسنت یاهاست که استفاده از روش یدر حال نیکرده است. ا دایپ شیافزا یابه طور قابل ملاحظه یاریآب یهاها، سدها و شبکهها، بزرگراهجمله جاده

و  یآبرسان یهابه عنوان مثال در احداث کانالباشد. یروبه رو م یبا مشکلات یطیمح ستیو ز یمسائل مال لیاغلب به دل ازیمصالح مورد ن نیتأم

ها سبب بالا برداشت مصالح از رودخانه یطیمح ستیز یاثرات منف نیدور بودن محل قرضه و همچن لیدر دسترس نبودن شن و ماسه به دل یسازجاده

 یراقتصادیوغ یخاک محل یباربر تیبودن ظرف نییپا لیها به دلمناطق احداث سازه ی. در برخگرددیها مپروژه یمشکل در اجرا جادیو ا نهیرفتن هز

و  یکیخواص مکان ودموجبات اصلاح و بهب یخاک محل یبا بهساز توانیموارد م نگونهیگردد. در ا یها مپروژه یمانع از اجرا ق،یعم یبودن احداث پ

 ا استفاده کرد.هپروژه یدر اجرا یمنطقه به عنوان مصالح اصل یخاک را فراهم و از خاک محل ییایمیش

خاک همراه است.  هب یشدن مواد افزودن بیذرات خاک که معمولاً با مخلوط و ترک نیب یخال یکاهش فضاها از ستخاک عبارت یبهساز

 یکیاست.  ری[  امکان پذ3( ]ی)الکترواسمز یکیو الکتر یکیولوژی[، ب5] ییایمی[، ش1] یکیمکان ای یکیزیف رینظ یگوناگون یهاها به روشخاک یبهساز

 ایو  یعیطب یهاافیمانند ال یعبارتست از افزودن مواد گردد،یاطلاق م زین یساز( خاک که به آن مسلحیکی)مکان یکیزیف یبهساز یهااز روش
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