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با اثر تغییرات دوره عمل آوری و درصد اختلاط بر مشخصه های تحکیمی خاک های رسی  
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  خلاصه

ا توجه به درصد بالای سیلیس موجود، در دسترس بودن  و صرفه اقتصادی می توان در ترکیب با آهک برای خاکستر پوسته برنج باز 

خاکستر پوسته -(، استفاده نمود. در این تحقیق اثر تغییرات درصد اختلاط آهکCLتثبیت شیمیایی خاکهای رسی با خمیری کم)

بر روی مشخصه های تحکیمی خاک رس تثبیت شده با مخلوط آهک  روز( 81و  11، 7( و زمان عمل آوری )%11و  %11، %7برنج )

با افزایش زمان عمل آوری کاهش بیش از  ه است کهنشان داد حاصله ( بررسی شده است. نتایجLRHAو خاکستر پوسته برنج )

 اتفاق افتاده است. اصلیبه خاک  ( نسبتبرابر در نشانه تورم ) 8/8کاهش بیشتر از و (در نشانه فشردگی) 64%
 

 ، مشخصه های تحکیمی. با خمیری کم، خاک رس LRHAکلمات کلیدی: خاکستر پوسته برنج، تثبیت خاک، مخلوط 

 

 

  مقدمه .1
 

خاکهاااای رسااای از نیااار برفیااات بااااربری، نشسااات، تاااورم و ... هماااواره جااازی خاکهاااای مساااا له دار محساااو  مااای شاااوند. درعاااین حاااا           

باااا توجاااه باااه وجاااود ی اااین خااااک هاااایی در   ،ه و متاااراکم مااای شاااوند و براحتااای مااای تاااوان آنهاااا را جاب اااا کااارد. یااا ا  باااه ساااهویت کوبیاااد

اکثااار نقااااط کشاااورمان در نیااار گااارفتن تمهیااادات م اساااب باااه مان اااد تثبیااات یاااا بهساااازی خااااک رس مااای تاااوان کماااک شاااایانی باااه             

، بساااتر جااااده هاااا در م اااادق رسااای، ای ااااد شااایروانی  اساااتفاده از ایااان خاکهاااا در احاااداا ساااازه هاااای خااااکی نییااار هساااته سااادهای خااااکی  

 ها و ... می ک د.

جهااات تثبیااات و بهساااازی خاکهاااای رسااای مفماااولا از آهاااک اساااتفاده مااای شاااود. آهاااک باااا کاااانی هاااای رسااای ترکیاااب شاااده و تشاااکیل       

ا . ضااام ا تثبیااات بااا ]1[سااایلیکات و آیومی اااات کلسااایم مااای دهاااد کاااه سااابب یساااباندن داناااه هاااای خااااک و سااا   باااه یکااادی ر میشاااود       

آهاااک بااارای خاکهاااایی ماااوثر اسااات کاااه میااازان کاااانی هاااای رسااای موجاااود در آنهاااا جهااات ان اااام واکااا ش هاااای پاااوزولانی باااه انااادازه       

 .]8[کانی های رسی در آن موجود باشد %11کافی باشد یف ی دست کم 

اصااالاا خااااک باااا   1461روش اصااالاا خااااک باااا اساااتفاده از آهاااک از زمانهاااای قااادیم در ایاااران باساااتان متاااداو  باااوده اسااات. از ساااا         

آهاااک باااه ت هاااایی قابلیااات تثبیااات نااادارد و یاااا واکااا ش    ،. در بیشاااتر م اااادق سااااحلی و مرداااو  ]1[آهاااک شاااکفته در آمریکاااا رایاااج شاااد 

خاااک بااا آهااک بااه ک اادی صااورت ماای گیاارد. همآ ااین اسااتفاده از آهااک بااه ت هااایی هزی ااه باار اساات و در م ااادق مردااو  بااه خااوبی                    

 واکااا ش پاااا یری آهاااک و خاااااک رس    راز میاااازان مصااار  آهااااک و تساااری  د   ساااتن باااا خااااک رس واکاااا ش نمااای دهااااد. جهااات کا    

 . ]6[یافت می شوند  می توان از مصایحی نییر پوسته برنج استفاده کرد که در م ادق شما  کشور به وفور


