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Abstract 

Nowdays , the application of  High Performance Concrete (HPC) in concrete structures is increasing rapidly . In this 

paper the main purpose is to compare the analytical and design results of convential building with HPC buildings . For 

this reason a six story concrete building was chosen in which the HPC had been used . It was modeled in ETABS 

software and after loading , according to related codes , this buildings designed and analyzed . Afterwards all the similar 

modeling and loading process carried out for HPC building , done for a convential concrete building . The results 

obtained from analysis and design of the two mentioned buildings were compared and advantages and impacts of HPC 

in analytical and design results of concrete buildings and considerable effect of HPC , particulrly in concrete building 

design , investigated . 
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  مقذمٍ. 1

 هخلَط تخلخل همذار وبّؼ ٍ رٍاًی، افشايؼ عٌگذاًِ ّب، اًذاسُ حذاوثز عبختي هحذٍد عيوبى، ثِ آة ًغجت وبّؼ اعبط ثز ٍيضُ ثتي عبخت در خذيذ ًگزػ

 وٌَى تب ثبلا، دٍام ٍ همبٍهت ثب ٍيضُ ّبی ثتي اًَاع تْيِ راعتبی در . ثبؽذ هی ضزٍريبت اس ّب اًَاع افشٍدًی اس اعتفبدُ اّذاف ايي ثِ ًيل ثزای وِ ثبؽذ هی ثتي

 ثِ ثغتِ ٍ ؽذُ  عبختِ(RCC)يب رٍلىزيت  غلتىی ثتي  ٍ(RPC)فؼبل  پَدر  ، ثتي(SCC)ؽًَذُ  هتزاون خَد ثتي ، (HPC)ثتيِ تَاًوٌذ  ثتي هختلفی هبًٌذِ اًَاع

 ٍ هَاد هؾخقبتِ اعبطِ  ، ثز تَاًوٌذِ  ثتي . اعت گزفتِ لزار اعتفبدُ هَرد ... فٌؼتی، ّيذرٍليىی، ٍ تدبری، هغىًَی، ّبی عبسُ اًَاع هزثَط، در ٍيضگی ّبی

 التقبدی، ثَدى اس ًظز لبثل تَخيِ ًْبيت در ٍ هفيذ ػوز ٍ دٍام افشايؼ هحيغی، ؽزايظ ثب رٍيبرٍيی ًظز، هَرد خَاؿ يه عزی دعتيبثی ثِ ثزای ٍ هَخَد هقبلح

 هی عيوبى ثِ آة ًغجت ٍ وبّؼ ( عيوبى خبيگشيي) هؼذًی ٍ افشٍدًی ؽيويبيی هَاد وبرثزد در هؼوَلی، ثتي ٍ تَاًوٌذ ثتيِ تفبٍتِ هؼوَل ثغَر . ؽًَذ  هی عزاحی

.   ؽًَذ  هی ًيش دٍام افشايؼ عجت حبل حيي در ٍ آٍردُ را ثَخَد عيوبى همذار ٍ عيوبى ثِ آة وبّؼ ًغجت اهىبى هَاد، ايي اس اعتفبدُ .ثبؽذ

 ثِ هٌظَر ًؾبى دادى اثز ثتي تَاًوٌذ ثز پبراهتزّبی تحليلی ٍ عزاح  در عبسُ ّبی ثتٌی، يه  .اعت افشايؼ رٍثِ ثِ عزػت ّب عبسُ در (HPC)تَاًوٌذ  ثتي وبرثزد

 ًزم در (اعت گزديذُ اًتخبة ٍيضُ ّبی ثتي عبيز تَاًوٌذ اس هيبى ثتي وِ) ٍيضُ ثتي ّبی اس اًَاعِ يىی ، آى در ؽذُ گزفتِ ثىبر ثتيِ وِ ، ثتٌی عجمِ ؽؼ عبختوبىِ

 . فَرت گزفتِ اعت  (ثتٌیِ تَاًوٌذ عبختوبىِ ) عبختوبى ايي عزاحیِ ٍ تحليل ، ّبی هزثَعِ ًبهِ اس ثبرگذاری هغبثكِ آييي ٍ پظ  هذل گزديذُ اعتEtabsافشارِ 

 ّبی ثتي اس ، آى در ؽذُ ثِ وبر گزفتِ ثتي وِ (هتذاٍل) هؼوَلی ثتٌیِ عبختوبىِ ثزای تَاًوٌذ ثتٌیِ عبختوبىِ ثب هؾبثِ ثبرگذاری ٍ عبسی هذل توبم وبرّبی عپظ

   . ؽذُ اعت اًدبم ًيش ثبؽذ هی وؾَر در اعتفبدُ هَرد هتذاٍل

 عبختوبى عزاحیِ ٍ تحليل تَاًوٌذ در ًتبيحِ ٍ اثزات ثتيِ ّب هشيت ٍ ، ؽذ خَاّذ همبيغِ يىذيگز ثب هذوَر عبختوبىِ دٍ عزاحیِ ٍ تحليل اس حبفل ًتبيحِ ، اداهِ در

 .گزديذُ اعت  ثزرعی ، اعت ًوَدُ ايدبد ثتٌی عبختوبىِ در عزاحیِ هخقَفبً ، ًتبيحِ حبفل تَاًوٌذ در ثتي اس اعتفبدُ وِ تَخْی لبثل تبثيزات ٍ ثتٌی ّبی
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 - High Performance Concrete 

4
 - Self Consolidating Concrete (Self-compacting concrete) 

5
 - Reactive Powder Concrete 

6
 - Roller Compacted Concrete 


