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چکیده  
د تولید می- سیمان به عنوان یکی از ترکیبات اصلی در ساختار بتن معمولی، از جمله مصالحی است که در جریان تولید آن مقدار زیادي گاز کربن دي اکسی

مواد ژئوپلیمري ترکیبات غیرآلی آلومینوسیلیکاتی هستند که در ترکیب. باشدکل گاز کربن دي اکسید تولیدي در دنیا میدرصد 7این مقدار در حدود. شود
در این تحقیق از سرباره. ها از دو بخش ماده پایه و ماده فعالساز تشکیل شده استآید و ساختار خمیر در آنها سیمان به عنوان جز اصلی به حساب نمیآن

به عنوان مواد فعالساز جهت2,33مولار و سدیم سیلیکات با مدول سیلیکاتی 6هنگدازي به عنوان ماده پایه و محلول پتاسیم هیدروکسید با غلظتکوره آ
لیمري ساختهطرح اختلاط بتن ژئوپ 9به منظور بررسی تاثیر مقادیر هر یک از مواد تشکیل دهنده در این تحقیق،. ساخت بتن ژئوپلیمري استفاده شده است

مورد بررسیها چهار پارامتر مقدار ماده پایه، مقدار ماده جامد فعالساز، مقدار ماده جامد سدیم سیلیکات و نسبت آب به مواد سیمانیشده که در این طرح
هاي افتآزمایش. ژئوپلیمري ساخته شده استهاي بتنها یک طرح اختلاط بتن معمولی به منظور مقایسه با طرحچنین، در کنار این طرحهم. اندهقرار گرفت

. روز براي شناسایی خواص مکانیکی بتن سخت شده انجام گردیده است90و1،7،28هاي بتن تازه و مقاومت فشاري در سنیناسلامپ جهت ارزیابی ویژگی
و7،28در سنین) RCMT(کلرایدهايجرت تسریع شده یونهاي جذب مویینه و مهاکلراید در بتن ها نیز از طریق آزمایشهاينفوذپذیري و نفوذ یون

 .دهندهاي کلراید را نتیجه میمقاومت فشاري و دوام بهتري در برابر نفوذ یوننسبت به بتن معمولیهاي ژئوپلیمريبه لحاظ کلی بتن.اندگیري شدهاندازه90
خواص بتن ژئوپلیمري شناخته شده و با افزایش این مقدار مقاومت فشاري اولیه افزایش وترین عامل تاثیرگذار برهمچنین میزان فعالساز به عنوان اصلی

  .یابدهاي کلراید کاهش میمدت و نیز دوام در برابر نفود یونمقاومت فشاري بلند

  
یون کلرایدنفوذپذیري بتن، نفوذ یون کلراید، مهاجرت تسریع شدهبتن ژئوپلیمري، سرباره کوره آهنگدازي، :کلمات کلیدي

)RCMT(.
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