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و زمان كاربرد متفاوت سازي عاج با غلظت ررسي اثر آمادهب  بر استحكام باند EDTAها

 SEMريز برشي دو نوع باندينگ سلف اچ توسط
1 دكتر ايوب پهلوان-3 دكتر اسماعيل ياسيني-1 دكتر مريم قوام-2مصطفي معظميدكتر سيد-1طباطبايي حسني معصومهدكتر

6حميد كرمانشاهدكتر-5دكتر نيره بيات-4منصوره ميرزايي دكتر-4دكتر سكينه آرامي

آمدانشيار-1  علوم پزشكي تهراندانشكده دندانپزشكي دانشگاه وزشي ترميمي گروه
 دانشيار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-2
 اه علوم پزشكي تهران وه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگگر استاد-3
 استاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران-4
 ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد دستيار تخصصي گروه آموزشي-5
پز-6 و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم  شكي تهراناستاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده

 چكيده
و هدف هدف. باشد مي Adhesive dentistry بهبود قدرت باند مواد چسبنده به عاج در سطحي عاري از ميكروب يكي از اهداف:زمينه

 ثانيهشصتوسيو دو زمان متفاوت24و15 با دو نوع غلظت Ethylene Diamine Tetraacetic Acid: EDTAاين مطالعه بررسي اثر 

ا و توسط ستحكام باندريز برشي دو نوع باندينگ سلف اچ روي .باشد مي:SEM Scanning Electron Microscopeبه عاج

شد،تجربي آزمايشگاهي بااستفاده از پنجاه دندان پره مولر انساندر اين مطالعه:روش بررسي بر نمونه. صد نمونه تهيه  اساس گروه ها

بر)2گروه(Futurbond NRو)1گروه(Clearfil SE Bond گروه باندينگ به دو و غلظت هر كدام به پنجو  زير گروه اساس زمان

:تقسيم شدند

سيEDTA ،15%گروه)2، گروه كنترل)1 سيEDTA ،24%گروه)4،ه ثانيو شصت% EDTA،15گروه)3، ثانيهو  ثانيهو

5(EDTA،24 %ن آماده. ثانيهو شصت و بعد استوانة كامپوزيتي مونهسازي لازم روي و بعد از پانصد ها انجام شد  روي آنها قرار گرفت

از نمونه تهيه گرديدده،مولر ديگر سپس از ده دندان پره. انجام شدMicroshear bond strength سيكل ترموسايكلينگ آزمون و پس

سيHCI N6دمينراليزيشن در و دپروتئينيزيشن به مدت در به مدت دهNaocl%5/2 ثانيه و خشك كردن  در زير Desicator دقيقه

SEMشد مورفول از يافته. وژي لاية هيبريد بررسي 3ها با استفاده way ANOVA وOne way ANOVA وTukey testآناليز گرديد .

در:ها يافته  متوسط استحكام باند ريز برشي برحسب مگاپاسكال

(1گروه :4، زيـر گـروه8/29±3:9، زير گروه4/28±2:13، زير گروه88/31±1:13 زير گروه Clearfil SE Bond)باندينگ:

.دست آمدهب7/32±5:12و زير گروه±2/29 11

ر، در زيـ3/27±3:10، در زيـر گـروه5/28±2:9، در زير گروه6/22±1:10 زير گروه:Futurbond NR)باندينگ(2در گروه

. آمددستهب1/31±5:14، زير گروه4/32±4:15گروه

و غلظت از لحاظ آماري اختلاف معني با آمادهو بين EDTAهاي مختلف داري بين زمان و همچنـين بـين دو EDTAسازي  قبل از باندينگ

ص داراي رزين تگSEM در Futurbond NR. نوع باندينگ پيدا نشد و به و ضخيمتر به ورت دستههاي بيشتر و به Clearfilاي نسبت  بود

با ضخامت لاية هيبريد در گروه آمادهرسيد نظر مي . بيشتر بودEDTAسازي

با:گيري نتيجه و زمان EDTAآماده سازي و غلظت  ثيـرٔ بـي تـا EDTA قبل از كاربرد اين دو نوع سلف اچ تأثيري در بهبود باند ندارد

.است

اچ– مل باندينگعا– EDTA:ها كليد واژه . ميكروسكوپ الكتروني– استحكام باند ريز برشي– لايه اسمير– سلف
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