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و هيدروكسيد كلسيم بر استحكام باند برشي مقايسهبررسي اي اثر دو ماده آسكوربات سديم

 كامپوزيت رزين به ميناي بليچ شده 

فر-2دكتر مريم خروشي-1عطيه فيضدكتر 3دكتر مريم قيصري

آم-1  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مركز تحقيقات دندانپزشكي پروفسور ترابي نژادودانشكده وزشي ترميمي استاديار گروه
و گروهدانشيار-2  مركز تحقيقات دندانپزشكي پروفسور ترابي نژاد دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آموزشي ترميمي دانشكده
 دندانپزشك-3

 چكيده
و هدف و هيدروكسيد:زمينه  كلسيم به عنوان عامـل پس از درمان بليچينگ داخل تاجي كاربرد آسكوربات سديم به عنوان آنتي اكسيدان

اين مطالعه به منظور بررسي اثر اين دو ماده بر استحكام باند برشي كامپوزيت رزين به ميناي بليچ شده انجام. بافركننده توصيه شده است

.گرديد

و به پنج ان جمع عدد دندان پرمولر سالم انسر اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي شصتد:روش بررسي شد گروه تقسيآوري .)n=12(،م

و مسطح گرديد و كاغذ سيليكون كاربايد صاف بليچ نشد، ساير ) NC(گروه كنترل منفي. سطوح مينايي باكال توسط دستگاه تريمر

بلافاصله، گروه ) PC(پس از اتمام بليچينگ در گروه كنترل مثبت. روز بليچ شدندبه مدت پنج%35 ژل پراكسيد هيدروژن ها توسطگروه

تا) DB(خيرئتا و گروهٔپس از يك هفته  ساعت پس از كاربرد اين دو چهل) CH(و هيدروكسيد كلسيم) SA( هاي آسكوربات سديمخير

از نمونه. ها سوار گرديد هاي كامپوزيت رزين روي سطح نمونهماده، سيلندر  چرخه، پانصد(هاي حرارتي ساعت تحت چرخه24 ها پس

ش) درجه سانتي گراد5-55 و سپس تحت آزمون استحكام باند برشي قرار گرفتندقرار داده -Kruskalاطلاعات حاصله توسط آزمون. دند

Wallis وMann-Whitney مورد بررسي آماري قرار گرفت.

گردر مقايسه بين گروهها پايين:ها يافته و تفاوت بين اين ساير وه با ترين ميانگين استحكام باند به گروه هيدروكسيد كلسيم تعلق داشت

ؤتا،ي را نسبت به گروههاي كنترل منفيگروه كنترل مثبت ميانگين استحكام باند كمتر)>006/0p(. دار بود گروهها معني خيري

)P<05/0(. داري وجود نداشت اما بين ساير گروهها تفاوت معني،)>001/0p(. سكوربات سديم نشان دادآ

و كاربرد ژل خير يك هفتهٔتا:گيري نتيجه آسكوربات سديم استحكام باند كامپوزيت را در ميناي بليچ شده به ميزان قابل توجهي اي

.برد خمير هيدروكسيد كلسيم اثر معكوس بر استحكام باند داشترافزايش داد، اما كا

. كامپوزيت رزين– هيدروكسيد كلسيم– آنتي اكسيدان– استحكام باند– بليچينگ:ها كليد واژه
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 مقدمه
د امي يـك مـشكل هاي قـد نـدانها، خـصوصاً دنـدان تغيير رنگ

و بـه درمـاني در دندانپزشكي زيبايي محسوب مي جد شود
(ثر نياز دارد مؤ ،ان ريـشه شـده هاي درمـ، بليچينگ دنـدان)1.

هـاي زيبـايي تري نسبت به ساير درمان درمان محافظه كارانه
جهـت پس از اتمام بليچينـگ بايـد. است مانند روكش يا ونير 

رن از نفوذ باكتري جلوگيري و مواد و همچنين افـزايش ها گي

و بـا،مقاومت دندان   حفره دسترسي توسط كامپوزيت رزين
(به كارگيري اسيد اچ ترميم شود .2(

چندين مطالعه نشان داده است كه اسـتحكام بانـد كامپوزيـت
م  (يابـد ينا پس از درمان بليچينگ كـاهش مـي رزين به .3-5(

، از كـاهش اسـتحكام بانـد هاي متعددي براي پيشگيري روش
 اعمال الكل،)6(اند مانند حذف لايه سطحي مينا توصيه شده


