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  ) برليان و سوپر برليان(  مصنوعي ايرانيهاي مقايسه اي ميزان سايش دندانيبررس
  (In - Vitro)با دندان مصنوعي ايوكلار 

  **مرتضي قربانيان دكتر –*الدين شايق دكتر سيدشجاع

  .شاهددانشگاه پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي گروه آموزشي استاديار  -*
 .دندانپزشك -**

  چكيده
باشد، كه مشكلات زيادي براي بيمـاران و دندانپزشـكان            سايش آنها مي  ،  يكي از مشكلات اساسي دندانهاي آكريليك     : هدف نه و زمي

هدف از اين مطالعه ارزيابي سايش در دندانهاي مصنوعي ايراني و مقايسة آن با ميزان سايش در دنـدانهاي مـصنوعي                     . آورد  بوجود مي 
  .ايوكلار مي باشد

در اين مطالعه ميزان سايش دو نوع دندان مصنوعي ايراني به نامهاي سوپربرليان و برليان با ميزان سايش دندان خارجي                     :سيربر  روش
كلية آزمايشات با استفاده از سطح سايندة پرسلني        . بدين منظور از هر دندان آكريليك پنج نمونه انتخاب شد         . ايوكلار مقايسه شده است   

گيري    گرم اندازه  001/0هزار دور سايش توسط ترازوي ديجيتال با دقت           هزار وده  ها پس از پنج      نمونه كاهش وزن هريك از   . انجام شد 
  .مورد بررسي قرار گرفت ANOVA ها توسط آزمون  شد و پس از آن اختلاف ميانگين كاهش وزن نمونه

سايش دندان ايوكلار و دندان سوپر برليان اختلاف سيهاي آماري نشان داد كه بين ميانگينهاي رهزار دور سايش بر پس از پنج :ها يافته
داري وجـود نـدارد       همچنين بين ميانگين سايش دندان ايوكلار و دندان برليـان نيـز اخـتلاف معنـي               ). P=9/0(داري وجود ندارد    معني

)7/0=p .(   ايوكلار و دنـدان سـوپر       هزار دور سايش، نشان داد كه در اين مرحله نيز بين ميانگين سايش دندان              بررسيهاي آماري در ده 
داري  از طرف ديگر بين ميانگين سايش دندان برليان و دندان ايوكلار اخـتلاف معنـي      ). p=6/0(داري وجود ندارد      برليان اختلاف معني  

داري ديـده     لازم به ذكر است بين ميانگينهاي سايش دو دندان ايرانـي مـورد بررسـي هـيچ اخـتلاف معنـي                    ). p=03/0(شود    ديده مي 
 )P=8/0(نشد

 .  قابل قبولي نزديك به دندان ايوكلار استنتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه ميزان سايش دندان سوپربرليان تا حد: گيري نتيجه

  . مقاومت سايشي-ك يكريلآ دندانهاي -دندانهاي مصنوعي  :ها كليد واژه
  1/11/83: پذيرش مقاله  4/8/83: اصلاح نهايي  10/4/83: وصول مقاله
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  مقدمه

،   يرزينـــي از خـــصوصيات فيزيكـــ دنـــدانهاي مـــصنوعي
مثل ثبات رنـگ و سـازگاري       (مكانيكي و شيميايي قابل قبولي      

برخـوردار  ) استحكام فـشاري وكشـشي مناسـب       نسجي خوب، 
 اساسـيترين مـشكلات در مـورد پروتزهـاي          يكي از   . باشند مي

بـا  . ساخته شده با دندانهاي آكريليك سـايش ايـن دندانهاسـت      
سايش دندانها مشكلاتي براي بيماراني كه از ايـن نـوع دنـدان            

شود كه شامل از دست دادن كـارآيي         كنند ايجاد مي   استفاده مي 
مضغ، ازدست دادن ار تفاع عمودي و روابط اكلوزالي، صدمه به           

افتهاي دهان، تحليل قسمت قدامي ريج و اختلال در مفـصل           ب
ايي دندانهاي  ـل و زيب  ـن شك ـت رفت ـي فكي و از دس    ـگيجگاه

  )2-1.(باشد آكريليك مي
  ورد سايش دندانهاي آكريليك به ـتعددي در مـقات مـتحقي


