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بررسي تأثير آلودگي بزاقي بر روي قدرت باند برشي سه نوع سيستم مختلف مواد چسبنده عاجي 
  )اي مرحله اي و سه اي، دومرحله مرحله يك(

  
 ***زاده  دكتر شاپور گتوئي - ** ميرآقايحبيب حاجدكتر   - *حميد كرمانشاهدكتر 

  .دانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهرانترميمي دانشكده و مركز تحقيقات دنيار گروه آموزشي استاد -*
  .استاديار گروه آموزشي پروتزهاي دنداني دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران - **

  .دندانپزشك - ***
  

 چكيده
د برشي سه هدف از اين بررسي، ارزيابي استحكام بان. باشد بزاق يكي از عوامل شايع آلودگي مواد باندينگ كامپوزيتي مي :هدف وزمينه 

يك   وSingle Bond (SB)) نسل پنجم(اي  ، دومرحلهScotch Bond MP (SBMP)) نسل چهارم(اي  مرحله سيستم چسبنده عاجي سه
  .  باشد  و تاثير آلودگي بزاقي در مراحل مختلف باندينگ و بدون انجام هيچ نوع درماني ميPrompt) نسل ششم(اي  مرحله

 دندان خلفي انساني توسط ديسك الماسي برداشته و 72ميناي سطح باكال . اي است مداخله گاهي و اين مطالعه آزمايش:روش بررسي
سطح عاج با بزاق طبيعي به ) گروهسه  به Prompt، گروهچهار  به SB ،گروهپنج  به SBMP. (عددي تقسيم شدندشش  گروه 12دندانها به 

استفاده ) متر  ميلي5/1×3( اي پلاستيكي مولد استوانه از ،)Z –100(با كامپوزيت براي پوشاندن سطح عاج . گرديد ثانيه آلوده مي پنج مدت
آزمون انجام شد نتايج با متر در دقيقه  ميلي 5/0با سرعت 1995برشي توسط دستگاه اينسترون آزمون ها ترموسايكلينگ شده و  نمونه. شد

  . تجزيه و تحليل شدANOVA one-way و Tukey HSDآماري 
داري وجود نداشت و بين گروه بدون آلودگي و گروههاي   بين گروههاي آلوده شده اختلاف معنيSB و SBMPدنتين باندينگ  در:ها يافته

داري وجود  گروههاي آلوده شده اختلاف معني بين گروه بدون آلودگي و Prompt دنتين باندينگ در .دار بود آلوده شده اختلاف معني
داري وجود  بين قدرت باند مواد مورد نظر اختلاف معني. ينگ استفاده شده نتيجه آماري زيرحاصل شدمقايسه سه نوع باند در .نداشت

  . داري بودند  كه داراي اختلاف معنيPrompt, SBMPنداشت به استثناي 
  .ي با بزاق بستگي داردكار رفته و ساختمان آن و مرحله آلودگه اين مطالعه نشان داد استحكام باند برشي به نوع ادهزيو ب: گيري نتيجه

   آلودگي بزاقي -  كامپوزيت رزين - استحكام باند برشي  -  دنتين باندينگ:ها كليد واژه
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  مقدمه 
اي در علــم  امــروزه ارائــه مــواد چــسبنده بــه عــاج افــق تــازه

ه و روز بــه روز اســتفاده از مــواد كــرددندانپزشــكي ايجــاد 
 ،با توجه به اهميت باند    . چسبنده به عاج در حال افزايش است      

عاج بايد بررسي شود كه چگونه مي توان چسبندگي به عـاج            
مطلوب رساند و چه عواملي در افـزايش يـا كـاهش            را به حد    

ــش دارد ــده     . آن نق ــاهش دهن ــل ك ــي از عوام ــودگي بزاق آل
چسبندگي به عاج است و بـا توجـه بـه اينكـه تنهـا انـدكي از                  

حين انجام اعمال ترميمـي از رابـردم        % 5حدود  دندانپزشكان  
عوامل شـايع آلـودگي مـواد ترميمـي          از،  )1(استفاده مي كنند  

  .شود مينيز محسوب 
مطالعاتي مبني بر ارزيابي استحكام باند كامپوزيت رزين بـه          
مينا و عاج و تاثير آلـودگي بزاقـي بـر روي آن انجـام شـده                 

دهـد كـه آلـودگي بـا بـزاق           نتايج تحقيقـات نـشان مـي      . است
  )6-2(.دهد را كاهش مي استحكام باند كامپوزيت به عاج دندان


