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  بررسي تأثير مواد باندينگ عاجي با حلالهاي مختلف بر نانوليكيج و ضخامت لايه هيبريد
  

 **  دكتر محمدجواد مقدس– **دكتر حميده عامري -   *فاطمه ملك نژاددكتر  - *مرجانه قوام نصيريدكتر 
  .مشهددانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ترميمي گروه آموزشي دانشيار  -*

  . علوم پزشكي مشهدهاديار گروه آموزشي ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگااست -**
  

 چكيده
باشد ولي درجه رطوبت مورد نياز مشخص  مهم در حصول باند مؤثر ميعامل مرطوب بودن سطح عاج اچ شده يك  :زمينه و هدف

 براي حصول يك لايه هايبريد با بهترين  ميزان متفاوتي از آب،در سيستم هاي چسبنده عاجي مختلف. استنبوده و مورد بحث 
ارزيابي اثر ميزان رطوبت سطح عاج اچ شده بر نانوليكيج و ضخامت لايه با هدف مطالعه به همين جهت اين  .كيفيت لازم مي باشد

  .  انجام گرديدهيبريد 
 One-Coat Bondهاي چسبنده عاجي  ستماز سيمطالعه در اين . گرانه موازي انجام گرديد به روش  مداخلهحاضر  مطالعه :روش بررسي
Single Bond ،Prime & Bond 2.1و سه روش مختلف خشك كردن عاج اچ شده  :wet) خشك كردن با گلوله پنبه( ،Semidry 

  .استفاده شد)  ثانيه15خشك كردن با پوار هواي شديد به مدت  ( Dryو ) ثانيهسه خشك كردن با پوار هواي ملايم به مدت (
وسيله يك ه بعد از ترميم حفرات ب.   تهيه شدClVكه در آنها حفرات گرديد شده استفاده خارج د دندان پرمولر سالم  عد54از 

 SEMوسيله ه  سپس ب،وسيله نيترات نقره، ارزيابي نانوليكيج و ضخامت لايه هيبريد انجام شده  و رنگ آميزي بFlowableكامپازيت 
و تست همبستگي  DUNCANعاملي و آزمون  از آناليز واريانس دوعاملي و يك. گرديدزه گيري نانوليكيج و ضخامت لايه هيبريد اندا

  . ها استفاده شد جهت آناليز داده% 95با ضريب اطمينان 
همچنين در .  در همه نمونه ها نانوليكيج اتفاق افتاد و با افزايش خشكي سطح عاج مقدار آن به طور معني دار افزايش يافت:يافته ها

كمترين ميزان نانوليكيج در سيستم . داري كاهش يافت ونه هايي كه بيشتر خشك شده بود ضخامت لايه هيبريد به طور معنينم
 و بيشترين ميزان نانوليكيج در سيستم چسبنده عاجي با حلال استون Wet  و در روش(One Coat Bond)چسبنده عاجي با حلال آب 

(Prime & Bond 2.1) و روش Dryهاي مورد مطالعه كمترين نانوليكيج و بيشترين لايه هيبريد در روش  در همه سيستم.  شد مشاهده
Wetيعني در حضور ضخامت بيشتر لايه هيبريد، سيل عاجي نسبتا ً بهتر بود،  ديده شد.  

نوليكيج را در  كمترين نا(One Coat Bond)هاي چسبنده عاجي مورد آزمايش سيستم با حلال آب   در بين سيستم-1 :نتيجه گيري
  .هر سه روش خشك كردن عاج نشان داد

  . و در سطح عاجي كاملاً خشك شده اتفاق افتاد(Prime & Bond 2.1) بيشترين ميزان نانوليكيج در سيستم چسبنده با حلال استون -2
  . در هر سيستم چسبنده عاجي بين نانوليكيج سه روش خشك كردن ، تفاوت آماري معني داري وجود داشت-3
 بين افزايش نانوليكيج و كاهش ضخامت لايه هيبريد در هر سه سيستم و هر سه روش خشك كردن عاچ اچ شده همبستگي -4

  .داري وجود داشت معني
  عاج- لايه هيبريد -  نانوليكيج :كليد واژه ها
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