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   و عاج سالم شيريAffected به عاج Clearfil SE Bondبررسي استحكام ميكروتنسايل باند 
  

 ***مينا محمودي دكتر - **ريزان مجيد برگكتر  د- *امير قاسميدكتر 
  .ترميمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه آموزشي  استاديار -*

  .پزشكي كودكان دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتياستاديار گروه آموزشي دندان - **
  . دندانپزشك- ***

  

 چكيده
اكثر مطالعات آزمايشگاهي در مورد باندينگ بر روي عاج سالم انجام شده است در حالي كه جهت حفظ ساختمان دندان  :هدف وزمينه 

 باند (Microtensile Bond Strength)تعيين استحكام ريز كششي مطالعه  اين هدف از انجام. باشد  ميAffectedتأكيد بر باقي ماندن عاج 
Clearfil SE Bond  به عاج Affectedباشد عاج سا لم شيري مي  و.  

مينا و عاج سـطحي     . شده انساني كه داراي  پوسيدگي بود، انتخاب شد        خارج   دندان مولر شيري     12 در اين مطالعه تجربي،      :روش بررسي 
عـاج   .آميزي گرديد رنگ)Propylen glycol &1%acid red( محلول آشكاركننده پوسيدگيا سپس ب. يسك الماسي برداشته شدوسيله ده ب

 ـ       .عاج سالم اطراف باقي ماند      و Affectedعاج   .برداشته شد  ،)Infectedعاج  (قرمز رنگ    نرم و  وسـيله كاغـذ    ه  سـطح عـاجي باقيمانـده ب
 بـا  طبـق دسـتور كارخانـه سـازنده بانـد شـده و      Clearfil SE Bond (Kuraray ( . پاليش شدگريتششصد كاربايد سيليكون تا شماره 

هـا بـه    نمونه. متر شكل بگيرد  ميلي5/4پوشيده شد تا يك كامپوزيت كراون به ارتفاع تقريبي  Clearfil AP-X (Kuraray) كامپوزيت رزين
سپس دندانها توسط تيغه الماسي با سرعت كم در زير آب روان در              ،در درجه حرارت اتاق نگهداري شدند      ساعت در آب مقطرو    24مدت  

رادهاي بدست آمـده در دو گـروه عـاج سـالم و عـاج               . برش داده شدند  متر     ميلي 1-8/0 دو جهت عمود بر سطح باند شده به ابعاد تقريباً         
Affectedهادر دستگاه  نههادر ناحيه اينترفيس، نمو گيري سطح مقطح نمونه بعد از اندازه.  قرار گرفتندMicrotensile tester (Bisco)  تحت 

 t نتـايج توسـط آزمـون آمـاري        .ها در زير استريوميكروسكوپ بررسي شد      شكست نمونه سطح   .گرفتند تا شكست اتفاق بيفتد    كشش قرار   
  .تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و

 عـاج    از مشخص كمتر به طور   )  مگاپاسكال Affected، )52/6±53/21 آناليز آماري نشان داد كه استحكام ريزكششي باند به عاج            :ها يافته
  ).>05/0P(بود )  مگاپاسكال98/26±31/7(سالم 
عـاج   از كمتـر  Affected استحكام ريزكششي باند در عاج Self-etching primer (Clearfil SE Bond)  با استفاده از سيستم:گيري نتيجه

  .سالم بود
  Affected عاج - عاج شيري - نسايل استحكام ميكروت:ها كليد واژه
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  مقدمه 

 در دندانپزشـكي مـدرن، اسـتفاده از        يكي از موضوعات مهـم    
ها  هاي اخير، ايده    در طي دهه   ،)1(.باشد مواد همرنگ دندان مي   

ه و روشـهاي    كرددر دندانپزشكي ترميمي به تدريج پيشرفت       
 در دندانپزشـكي    ،)2(.انـد  چسبنده اهميت بيشتري پيـدا كـرده      

ترميمي امروزي، هدف اوليه از خـارج كـردن عـاج پوسـيده،             
خـارجي بـا پوسـيدگي بـالا، عـاج عفـوني              لايـة تنها برداشت   

(Infected)  اين امر، حفاظت . باشد دناتوره شده مي   و پوسيدة
ــورده   ــي دســت نخ ــة داخل ــاج (از لاي ــاري از Affectedع ، ع


